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lzolace z mineralni viny Orsil jsou vyrdbény
rozvlaknovanim taveniny smeési hornin a dalsich pfimési
a prisad na specidlnich rozvlaknovacich kotoucich.
Izolacni rohoZ ML 3 je vyrobend ze skelné plsti metodou
zaloZzenou na rozvldknovani taveniny skla. Vytvorend
mineralni vlakna se u obou typl v ramci vyrobnich linek
zpracuji do findlnich produktd. Jedna se o desky, rohoze
na pletivu, izolacni pouzdra, lamelové skruzované pasy
s kolmou orientaci vlaken a izolacni pasy s vodorovnou

orientaci vlaken.

FindIni produkty Orsil maji nasledujici vlastnosti:

I objemovou hmotnost 25 az 110 kg/m? (specialni
protipozarni desky mohou mit az 200 kg/m?3)

M velmi dobré tepelné izolacni vlastnosti (nizka
tepelna vodivost)

I velmi dobrou pohltivost zvuku (vysoky cinitel
pohltivosti)

[ pozZarni ochrana — nehoflavy material

1 ekologickou a hygienickou nezdvadnost

1 vodoodpudivost — izolacni materidly Orsil jsou
hydrofobizované

@ dlouhodobou Zivotnost

I odolnost proti dfevokaznym $kidcim, hlodavciim
a hmyzu

1 snadnou zpracovatelnost — vyrobky Ize snadno fezat
ostrym nozem

Diky témto vlastnostem nasly vyrobky z mineralni viny
Orsil Siroké uplatnéni v mnoha odvétvich prdmyslu,
zejména jako izolace potrubi, koufovodtl, stén kotld,
nadrzi, zasobnikl, izolace vzduchotechniky a dalsich
technologickych zafizeni. V zavislosti na objemové
hmotnosti se lisi nejvyssi provozni teplota (¢im vyssi
objemova hmotnost, tim je mozné vyrobek pouZit
na vyssi teploty a tim 1épe na horkych povrsich izoluje).
U vyrobkl z mineralnich vlaken je bod tani vy3si nez
1000 °C. Vyrobky je mozné vyrobit i s povrchovou
Upravou, tzv. polepem. Pro venkovni pouZiti je nutné
U produktd
s polepem musi byt tloustka izolace volena tak, aby

pouzit vhodné oplasténi plechem.
na strané polepu teplota nepresahla 100 °C. V casti
izolace, kterd je vystavend teplotam vy3sim nez 150 °C
dochazi standardné k uvolfiovani pojiva. V oblastech

s nizsi teplotou k tomuto jevu nedochazi.

NS

Spole¢nost Isover vyviji, vyrabi a prodava izolacni
materialy z mineralnich vlaken, cedicovych i sklenénych,
jiz od roku 1936. Isover je nejvétsi svétovy vyrobce izolaci
s plsobnosti a vyrobnimi zavody po celém svété. V Ceské
republice zastupuje skupinu Isover spolecnost Saint-
Gobain Orsil, s.r.o. se sidlem v Castolovicich a obchodnim
feditelstvim v Praze. V Castolovicich je moderni vyrobni
zévod na vyrobu izolacnich materialG z cedicové viny.
Vyrobky pro tepelné, zvukové a protipozarni izolace se
zde vyrabéji jiz vice nez 40 let. Stejné jako na jinych
evropskych a svétovych trzich, tak i na ceském trhu je
Isover nejvétsi vyrobce a dodavatel izolacnich materidld
prvotfidni kvality, které jsou navic vyrobeny z ekologicky
nezavadnych pfirodnich surovin. Vzhledem k tomu, ze
nase spolecnost nabizi kompletni sortiment materidlG
jak z cedicovych tak i sklenénych vlaken, vidy Vam
dokdzeme nabidnout optimalni vyrobek pro danou
aplikaci v primyslu a tak nalézt to nejlepsi feseni.




AS KVALITA

Koroze kovovych povrchid v izolacnich systémech je véc
Casto diskutovana. Nejedna se o obecné znamou ,rez“
u Zeleznych kovd, ale o korozi materiald z nerezové oceli.
Viysoce legované austenitické oceli (legované chromem,
niklem a molybdenem) jsou nachylné ke krystalické
korozi, kterou vyvoldvaji chloridové ionty. Austeniticky,
popis
oznaceni AS. Chloridy ve spojeni s vodou (nejznaméjsi

je vlastni krystalické struktury oceli, odtud

je klasicka kuchynska sGl) napadaji povrch kovu
a zplsobuji trhliny v materidlu. U tepelnych zafizeni je
tento jev navic umocnén. Se vzrlstajici teplotou roste
nebezpeci mezikrystalové koroze. Moznosti, jak tento
jev minimalizovat, je nizky obsah chloridl v izolacnim
materidlu. Norma AGI Q 132 udava maximalni pfipustné
hodnoty a predepisuje vlastni techniku méfeni obsahu
ve vodé rozpustnych chloridovych iontl. Mineralni vina,
kterd se pouziva na izolaci zafizeni z austenitickych oceli,
musi byt proto v AS kvalité. To znamena, ze obsahuje
méné nez 10mg chloridovych iontld v kilogramu
izolacniho materidlu. Sortiment izolacnich materialG
z mineralnich vlaken Orsil, urceny pro technické izolace,

spliuje pozadavek této normy.

TEPELNA VODIVOST

Vyrobky Orsil maji nizky soucinitel tepelné vodivosti A i pfi
vysokych teplotach. Cim md vyrobek vyssi objemovou
hmotnost, tim Iépe na horkych povrsich izoluje.

U vyrobk( Orsil najdete soucinitele tepelné vodivosti
deklarované A, tj. takové, které jsou splnény u kazdého
vyrobku. Projektant pfi pouZiti nasich izolaci tedy
bude s navrhem vidy na strané bezpecné. Navic tim
eliminuje mozné nepresnosti dané vypocetnimi vztahy
a pouzitim deklarovanych lambd. Neni nutno zapocitavat
bezpecnostni soucinitele dané vypocetnim postupem
podle némecké VDI 2055, které izolaci pfi navrhu dale
zhorsuji.

BOD TANI PRODUKTU Z MINERALNICH
VLAKEN

Je moiné urcit podle normy DIN 4102, casti 17. Je
parametrem trvanlivosti mineralni viny zabudované
v konstrukci v pfipadé poZaru. Tato hodnota nesmi byt
zaménovana s nejvy$si provozni teplotou. U vyrobkd

z mineralnich vidken je bod tani vyssi nez 1000 °C,
obvykle v rozmezi 1200 — 1600 °C.

NEJVYSSI PROVOZNI TEPLOTA

Nejvy3si provozni teplota se dle CSN EN 14 706 (pro
rohoZe a desky) a CSN EN 14 707 (pro izola¢ni pouzdra
a segmenty) u jednotlivych vyrobkd pohybuje v rozmezi
250 - 680 °C.

OHNIVZDORNOST

Materidly z minerdlnich vldken Orsil jsou nehoflavé,
odolavaji vysokym teplotam a tim zabranuji Sifeni
pozéru. Tfidu reakce na oheri dle CSN EN 13 501-1 maji
Al, pfipadné A2 u vyrobkd s polepem.

AKUSTICKE VLASTNOSTI

Izolace Orsil maji vlaknitou strukturu a tim dosahuji
vyborné schopnosti tlumit hluk, napf. od priimyslovych
zafizeni. Ve vhodnych frekvencnich oblastech mohou
pohlcovat az 95% zvukové energie (a = 0,95).

ODOLNOST VUCI BIOLOGICKYM
SKUDCUM

Minerdlni vldkno nepodporuje rlst hub, plisni ani
bakterii.

PAROPROPUSTNOST

Izolace z minerdlnich vladken maji velmi nizky difuzni
odpor (odpor proti prichodu vodnich par vrstvou
materidlu) a tim umoznuji volné odvétravani vlhkosti
z konstrukce.

NIZKA TEPELNA ROZTAZNOST

Izolace z minerdlnich vldken maji témér nulovou

tepelnou roztaznost pfi ménicich se teplotach.

VODOODPUDIVOST

Izolace Orsil je hydrofobizovand, tzn. Ze odpuzuje vodu.
Hydrofobizacni prostiedky se do izolacnich hmot pfidavaji
v priibéhu vyrobniho procesu. Dopadajici destové kapky
sklouzavaji po povrchu, aniz by izolaci smacely nebo
do ni vnikaly. Pro venkovni pouZzit je véak bezpodminecné
nutné pouZit oplechovani.




Prudky a trvaly technicky rozvoj v prlimyslové vyrobé,

dopravé, stavebnictvi a ostatnich hospodarskych
odvétvich, jakoz i zvySujici se narocnost na komfort
spotiebiteld v celosvétovém méfitku, jsou pficinou
exponencialné nardstajiciho cerpani energie. Objem
stavajicich zasob energie je pfitom limitovan a objevovani
novych zdrojd je nejen stale vécné a casové obtiznéjsi,
ale také nedava nadéji na jejich ekonomické zvyhodnéni

proti dosud zndmym podminkam.

V této situaci je hlavnim, ne-li jedinym redlnym smérem
k castecnému vychodisku, hledani dspornych opatreni.
Teplo, jako nejvétsi uzivany nositel energie, se z mista
své vyroby do mista spotfeby dopravuje. Ve smyslu
principialnich fyzikalnich zdkond dochazi vlivem rozdild
teplot k jeho ztratam. Jejich Gicinné omezeni je moziné
spravnym uplatnénim vhodnych tepelnych izolaci. Mnohé
drivéjsi analyzy prokazaly, Ze mezi jinymi Uspornymi
opatfenimi pfipadd pravé na uplatnéni izolaci jeden
z nejvyznamnéjsich a pfitom pomérné levnych a snadno
proveditelnych pfinosd.

Snizovani energetické narocnosti stavebnich objektli jako
celku tedy nespociva pouze v omezovani tepelnych ztrat
obvodovymi konstrukcemi budov, ale také ve snizovani
tepelnych ztrat technickych zafizeni budov. K tomu by
Vam meéli napomoci technické izolace Orsil. V nabidce
u nds najdete izolace vhodné pro pouziti v primyslovych
aplikacich, zejména pro potrubi, vzduchovody, zasobniky,
koufovody, elektrarenské komponenty, atd.

Technické izolace Orsil plni pfi pouZiti v prlimyslu tyto
funkce:

[0 Snizovani tepelnych ztrat.

M Ochrana osob pfed kontaktem se zafizenim (kritérium
maximalni povrchové teploty).

[ Ochrana proti kondenzaci uvnitf potrubi.

M Ochrana proti kondenzaci vné potrubi (tzv. chladova
izolace).

W Protimrazova ochrana potrubi a zasobnikd
teplonosnych latek, paliv, apod.

W Regulace teploty latek vedenych v rozvodech jako
ochrana podminek prdimyslovych procesti.

[ Ochrana osob, zafizeni a majetku v pripadé pozaru.

[ Snizovani hladiny hluku.

v priimyslu je snizovéni tepelnych ztrat technologickych
zafizeni a rozvodu tepla. Velka vétsina z téchto zafizeni
ma vysokou povrchovou teplotu. Pro jejich tepelnou
ochranu je tedy nutno navrhnout a pouZit takové
materialy, které vyhovuji danym provoznim podminkam.
U Orsilu Vdm pom(izeme najit vidy ten nejoptimalnéjsi

vyrobek pro danou aplikaci.




Pfenos tepla se uskuteciuje tfemi zakladnimi principy:
vedenim, proudénim a salanim.

Vedeni (kondukce)

Teplo prechazi z teplejSiho mista na chladnéjsi
u vlaknitych izolaci vedenim mezi viakny.

Proudéni (konvekce)

Pfenos tepla vlivem pohybujiciho se vzduchu
(zpGsobeného rozdilnymi hustotami vzduchu) okolo
izolace nebo uvnitf izolace. Proudéni mize byt pfirozené
nebo nucené. U instalaci v interiéru se ve vétsiné pfipadd
pocita s pfirozenym proudénim, u venkovnich instalaci

Soucinitel prestupu tepla

Na soucinitel pfestupu tepla a [W/(m*K)] maji vliv dva
pfenosové mechanismy — proudéni a salani. Cim je
vys$si hodnota soucinitele prestupu tepla, tim dochazi
k vétsimu prestupu tepla z teplého povrchu a snizuje se
tepelny odpor mezni vrstvy, kterd prestupu tepla brani.

Soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla U (pro plochy [W/(m?K)], pro
potrubi [W/(m:K)]) je prevracend hodnota tepelného
odporu a zohledruje vliv vSech tfi prenosovych
mechanism{, tj. vedeni, proudéni i salani. Pro sténu plati:

naopak s nucenym proudénim. U malych objemovych U- 1 1 1
hmotnosti izolace miZe navic dochazet ke zvysenému N RT - Rsi +R+Rse n j 1
proudéni tepla v izolaci vlivem tzv. ,probublavani“ tepla. o 27 ?
K tomuto jevu dochazi u technickych izolaci pouzivanych ; e
ti na vysokych teplotach. Pro potrubi potom:
o 3 & [WI(mK)]
tpi tPE U _ 1 _ 1 _ 1
QU« Rr  Rs+R;+Rg 1 1 Z”: Lo
a [Win] te oty | B = D,.,. a, 7D,
d
kde:

Priibéh teploty konstrukci (sténou,

sténou potrubi, izolaci).

Salani (radiace)

Tepelné salani je druh prenosu tepla, pfi kterém je
teplo prenaseno elektromagnetickymi vinami. Narozdil
od vedeni nebo proudéni tepla se sidlanim maze teplo
prendset i ve vakuu a to mezi dvéma povrchy s rozdilnou
teplotou (s rostouci teplotou se salani vyrazné zvysuje).
Méfitkem sélavosti (intenzity vyzafovani) materialu
je emisivita e. Nejvyssi emisivitu ma absolutné cerné
téleso (e = 1). Hrubozrnné a tmavé povrchy se této
hodnoté budou pfiblizovat (napf. izolace z minerdlni
viny bez oplasténi e = 0,94), naopak povrchy lesklé
budou mit emisivitu nizkou (napt. hlinikova lesténa félie
ma & = 0,05). Pfi navrhu je nutné pamatovat na to, ze
zaprasenim se u lesklych povrchd emisivita podstatnym
zplsobem zvysuje.

Tyto tfi zplsoby prenosu tepla je moziné vypocetné
aplikovat ve dvou velice dilezitych veli¢inach — souciniteli
prestupu tepla a a souciniteli prostupu tepla U.

Pomérna zafivost (emisivita) materiald

Povrch izolace e[-]
Hlinikova folie 0,05
Nerezovy plech 0,15
Hlinik, zoxidovany 0,25
Ocel, zoxidovana 0,30
Hlinikozinkovy plech 0,40
Mosaz, zoxidovana 0,50
Hlinik, stucco-design 0,76
Natér, bily 0,85
PVC 0,90
Natér, cerny 0,92

Mineralnivina 0,94

d ... tloustka izolacni vrstvy [m],

\ ... soucinitel tepelné vodivosti [W/(m-K)],

a, .. soucinitel pfestupu tepla na strané
interiéru (na strané teplonosné latky),

a, .. soucinitel prestupu tepla na strané
exteriéru (na strané okolniho vzduchu),

R .. plosny tepelny odpor (slozené stény)
[m>K/W],

R, ... tepelny odpor pfi pfestupu tepla na strané
interiéru [m>K/W],

R, .- tepelny odpor pfi pfestupu tepla na strané
exteriéru [m2-K/W],

Tepelny odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané
potrubi ¢i stény je velmi maly, a proto se témér ve vsech
inZzenyrskych vypoctech zanedbdava. Pouze ve VZT
potrubich je nutné s pfestupem tepla na vnitfni strané
pocitat.

Detaily k tepelné-technickym vypoctdim jsou uvedeny
v normé CSN EN ISO 12 241. K ndvrhGim spravné tloustky
izolaci muzete s vyhodou pouzit vypocetni program
IsoCal, ktery bezplatné nabizime (detaily v kapitole
Vypocetni program pro navrh technickych izolaci
na strané 16).




Problematika feSeni a provadéni technickych izolaci se
muze vyrazné lisit od problematiky navrhu béznych
stavebnich izolaci. Technické izolace se pouZivaji casto
k izolaci rGzné zakfivenych ploch, takie je potfeba fesit
otazku Sifeni tepla pfi daném geometrickém usporadani.
Diky vlastnostem vzduchu, zejména jeho vlhkostnimu
obsahu, je casto nutné fesdit soucasné s otazkou Sifeni
tepla zaroven i problém mozné kondenzace vody a Sifeni
vlhkosti (zejména u chladovych izolaci).

Pro navrh tepelnych izolaci je nutné spravné volit
okrajové podminky vypoctu. Navrh pouze na jednu
okrajovou podminku neni pro systém provozovany
celorocné dostatecny. K ndvrhu zafizeni v exteriéru slouzi
mistni klimatickd data, zalozend na rocnich primérech,
pfipadné rocnich extrémech.

Tepelny tok z povrchu izolace je funkci nékolika
proménnych, které se nevztahuji pfimo ke kvalité izolace.
Mezi né patfi teplota okoli, proudéni vzduchu (pfirozené
¢i nucené), emisivita povrchu izolace a vyména tepla
zafenim s okolnimi povrchy.

KRITERIA PRI NAVRHU TEPELNYCH
IZOLACI

Kromé volby izolacniho materidlu vhodného pro danou
aplikaci je ddlezité spravné navrhnout tloustku izolace.
Tu je mozné urcit ze dvou hledisek:

M Minimalizace tepelnych ztrat, tzn. dosazeni co
nejvétsich ekonomickych Uspor (v idedlnim pfipadé
pracovat s tzn. optimalizacnim navrhem ekonomické
tloustky izolace).

I Maximalni povrchova teplota izolace (ochrana pred
kontaktem se zafizenim). Podle vyhlasky ¢. 193/2007
se tepelnd izolace u vnitfnich rozvodd s teplonosnou
latkou do 115 °C navrhuje na maximalni povrchovou
teplotu o 20 K vy3si nez je teplota okolniho vzduchu,
je-li teplota vyssi nez 115 °C, pak tento rozdil musi
byt do 25 K. Nejvy3si pfipustna povrchova teplota
u vnéjsich rozvodd je ddna v CSN 07 0620 (Konstrukce
a vystroj kotll), maximalni povrchovou teplotu 50 °C
pri teploté ovzdusi 25 °C. Pfi jiné teploté okolniho

vzduchu je pfipustny rozdil mezi teplotou vnéjsiho
povrchu izolace a okolniho vzduchu maximalné 25 °C.
Jedna se tedy o stejné znéni jako predepisuje vyhlaska
193 pro teplotu latky vyssi nez 115 °C. U venkovnich
rozvodd se kritérium maximalni povrchové teploty
kontroluje vidy na letni vypoctovou teplotu
(ve vétsiné pfipadd se uvazuje s teplotou vzduchu
30 °C). V kotelnach se uvazuje s letni vypoctovou

teplotou minimalné 35 °C.

NEJEKONOMICTEJSI TLOUSTKA IZOLACE

Pro rozvody teplovodnich latek je dfilezitym faktorem
navrh nejekonomictéjsi tloustky izolace. Vétsi tloustka
izolace snizuje tepelné ztraty, a tim i s nimi spojené
naklady, zaroven viak zvysuje cenu izolacniho systému.
Cena izolace neni linedrni funkci tloustky izolace, pfi
silnéjsi izolaci se cena izolacniho systému zvysuje
rychleji nez snizovani nakladd na tepelné ztraty.
Nejhospodarnéjsi tloustka izolace je takova, kdy je soucet
nakladd na tepelné ztraty a ceny izolace za dané casové

obdobi nejnizsi.

Rocni naklady na tepelné ztraty:

W Tepelné ztraty potrubi Q [W.m2, W.m]

W Cena za energii C_[K¢.GJ?]

W Doba provozu za rok t [h.rok?]

Rocni naklady na tepelné ztraty: N =3,6.10°.Q.C, .1
[Ké.m2rok?, KE.m™.rok?]

Rocni cena izolace:

I Cena instalované izolace C, [K&.m?, K¢&.m?]

[ Doba zZivotnosti izolace z

Rocni cena izolace: N, =C/z [KE.mZrok?, K¢&.m™rok?]
Celkové naklady (hleddme jeji minimum): N =N + N,
K vypoctu ekonomické tloustky izolaci lze vyuZit
vypocetni program IsoCal, ktery bezplatné nabizime
(detaily v kapitole Vypocetni program pro navrh
technickych izolaci na strané 16).

naklady [K¢]

tloustka izolace [mm]

ro¢ni cena izolace N;
ro¢ni néklady na tepelné ztraty N,

celkova cena N




NEJVYSSI PROVOZNI TEPLOTA

Je deklarovana hodnota teplotni odolnosti izolacniho

materialu  beze zmény pozadovanych vlastnosti
(rozmérové stalosti, tepelnych a mechanickych vlastnosti,
zmén vzhledu a odolnosti vii¢i samovolnému vzestupu
vnitini teploty). Dfive se nejvyssi provozni teplota

nazyvala klasifikacni teplotou.

Nejvyssi provozni teplota je teplota, pfi které mize
byt izolace trvale pouzita v provoznich podminkach
za statického ¢i dynamického zatizeni (vibraci), bez
(tloustky
strukturdlni ¢ chemické zmény). Teplotni odolnost

zhorseni posuzovanych vlastnosti izolace,

je dana materidlovymi vlastnostmi, tj. objemovou
hmotnosti (se vzrlstajici objemovou hmotnosti se
zvysuje nejvyssi provozni teplota), strukturou vlaken,
oplasténim a obsahem pojiva (rohoze na pletivu maji
nizky obsah pojiva, desky vyssi). Pfi provoznich teplotach
vyssich nez 500 °C je nutné vybirat izolaci zvIast peclivé.

Nejvys3si provozni teplota slouzi k zatfidéni izolacnich
materiald vzhledem k jejich chovani pfi vyssich
teplotach. Je urcena testovanim v laboratofi podle
definovanych podminek dle CSN EN 14 706 (pro
rohoze a desky) a CSN EN 14 707 (pro izolaéni pouzdra
a segmenty). Pfi zkousce se sleduje zména tloustky
vzorku pfi jednostranném zahfivani rychlosti 300 °C
za hodinu az po predpoklddanou nejvyssi provozni
teplotu, kterd se nasledné udrzuje po dobu 72 h. Potom
se zméfi zména tloustky a ta musi vyhovét normou
stanovenym kritériim. Ztrata barvy je pfi teplotach
vyssich nez 250 °C normdlnim projevem. Toto samo
o sobé nezhorsi tepelné vlastnosti vyrobku a neni
pfic¢inou toho, Ze vzorek zkousce nevyhovi.

Ve firemnich materidlech vyrobcl nejen mineralni viny
Casto najdete u technickych izolacich pojem maximalini
teplota pouZiti a hodnotu. V podstaté by se mohlo jednat
o nejvyssi provozni teplotu, kterd viak neni testovana,
pouze je vyrobcem odhadnuta. U teplot do 250 °C neni
nutné méfit nejvyssi provozni teploty, protoze u takto
nizkych teplot nebyva s izolacemi problém. Jsou-li vSak
uvadéné maximalni teploty pouziti 700 ¢i 750 °C, je
tfeba se mit na pozoru a brat tyto hodnoty s rezervou.
V posledni dobé doslo k upravé nékterych normativd,
z nichz nejd(ilezitéjsi je nejspis norma CSN EN 14 706.
Vyrobci by tedy méli opustit pole odhadovanych
maximalnich teplot pouziti a pouzivat deklarované
hodnoty nejvyssich provoznich teplot. Tim bude mozné
porovnavat jednotlivé produkty na trhu podle normy
platné v Evropské Unii, coz bude oproti minulosti

vyznamny posun vpred.

Desky a rohoze ORSTECH jsou certifikovany podle
platnych ceskych, slovenskych a polskych norem,

pravidelné jsou také testovany v némecké zkusebné

FIW Mnichov podle norem VDI 2055 a AGI Q 132
a pravidelnymi odbéry je dokumentovana konformita
s témito normami. Nejvy$si provozni teploty najdete
na konci katalogu v kapitole Vyrobky Isover/Orsil
od strany 25).

Vyparovani pojiv

V &asti produktu z minerdlni viny, ve které je teplota
vyssi nez 150 °C, dochazi k odpafovani pojiva. Odpareni
pojiva nema vliv na tepelné technické vlastnosti, pouze
se snizi soudrznost materialu. Je-li spravné provedena
podkonstrukce, nedojde k nebezpeci sesunuti izolace.
Je-li véak navrzena pfilis mald tloustka izolace, pfipadné
je pouzit nevhodny typ vyrobku pro danou aplikaci
(vétSinou s pfilis nizkou objemovou hmotnosti na pfilis
vysokych povrchovych teplotach zafizeni), mize dojit
k odpareni pojiva v celé tloustce izolace s naslednym
sesunutim izolace. V tomto pfipadé ani kvalitné
provedena podkonstrukce sesunuti nezabrani. Izolace
jednoduse prestane plnit svoji funkci. V ¢asti izolace,
kde je teplota nizsi nez 150 °C nedochazi k zadnému

vypafovani a rozpadu izolace.



PARAMETRY OVLIVNUJICI NAVRH
TLOUSTKY TEPELNYCH IZOLACI

Tepelny tok z povrchu izolace je funkci nékolika
proménnych, které se nevztahuji pfimo ke kvalité
izolace. Parametry, které je tfeba vzit v ivahu pFi navrhu
tepelnych izolaci jsou:

1 tepelna vodivost izolacniho materialu

1 teplota teplonosné latky

1 teplota okolniho vzduchu

I soucinitel prestupu tepla

Tepelna vodivost izolace

parametrem izolacnich  materialll
z hlediska tepelné ochrany je soucinitel tepelné vodivosti
N [W/(m.K)]. Pfedstavuje schopnost materidlu vést teplo.
Je dan tepelnym tokem [W], ktery projde materidlem
o plose 1 m? a tloustce 1 m, jestlize rozdil teplot povrch(
ve sméru toku ¢ini 1 K. Nehybny a suchy vzduch uzavreny
mezi péry ¢&i vlakny materidlu nejvice snizuje hodnotu
tepelné vodivosti. Tepelnd vodivost materidlu zalezi
na jeho slozeni, struktufe, pérovitosti, mezerovitosti,
vlhkosti, vrstevnatosti, sméru tepelného toku a zejména

na teploté (s rostouci teplotou tepelnd vodivost roste).

Teplota teplonosné latky

Se vzrlstajici teplotou vzrlistd tepelna vodivost A. Ta
se do vypoctu dosahuje v zavislosti na stfedni teploté.
Jde o aritmeticky prdimér z povrchové teploty potrubi
(u ocelového potrubi bude v podstaté rovno teploté latky)
a povrchové teploty izolace. V praxi se vyskytuje pfipad,
ze se vypocet provadi s teplotou okolniho vzduchu misto
s povrchovou teplotou izolace. Pro tepelné rozvody by se
viak spravné méla pro vypocet stfedni teploty pouzivat
povrchova teplota izolace a ne casto pouzivana teplota
okolniho vzduchu.

Vliv objemové hmotnosti izolace na tepelnou vodivost
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Teplota okolniho vzduchu

U okolniho vzduchu nelze teplotu stanovit tak urcité jako
u teploty teplonosné latky. K navrhu zafizeni v exteriéru
slouzi mistni klimatickd data, zalozend na rocnich
primérech, pfipadné rocnich extrémech. V pfipadé
vnitfnich prostori se vychazi z navrhovych teplot (je-
li budova vybavena vzduchotechnikou) nebo je nutné

provést odhad téchto vnitfnich teplot.

Vliv teploty na tepelnou vodivost desek ORSTECH
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Soucinitel prestupu tepla

Pro navrh izolace se béziné pocita pouze s vngjSim
soucinitelem prestupu tepla a,. Ten je zavisly na typu
proudéni okolniho vzduchu (pfirozené nebo nucené),
na rychlosti proudéni a na emisivité povrchu. Proudéni
vyznamné prispiva ke zvySeni soucinitele prestupu
tepla. Cim rychleji proudi okolni vzduch, tim vice tepla
je preneseno, a tim klesa povrchova teplota izolace.
V praxi se proto snazime zajistit dostatecné odstupové
vzdalenosti potrubi mezi sebou a potrubi od stény (min.
100 mm). Pokud se tyto vzdalenosti nedodrzi, tak se
jednak izolace obtizné instaluje a také hrozi nebezpeci
vytvofeni zény s témér nulovym proudénim. Tim by se
vyrazné snizil vngéjsi soucinitel prestupu tepla a doslo
by ke zvySenému riziku popaleni u rozvodd s vysokymi
teplotami a malou tloustkou izolace. Povrch s vysokou
emisivitou (minerdlni vina bez opldsténi) vyzafuje
mnohem vice tepelné energie nez povrch s nizkou
emisivitou (hlinikova félie), zaroven tim ale klesa
povrchova teplota.




Stavebni konstrukce
z hlediska
pozarni odolnosti (PO), coz je doba v min., po kterou

(rozumi se celd skladba) se
pozarni ochrany hodnoti pomoci tzv.
je konstrukce schopna odolavat GcinkGm pozaru, ktery
probihd za normou stanovenych podminek. PO se
ovéfuje na zakladé zkousek (model konstrukce se vystavi
za danych podminek dcinkdim pozaru) nebo vypocty,
extrapolacemi atd. PO ovéfuje autorizovand osoba,
ktera vydavé protokol o klasifikaci (KO - klasifikacni
osvédceni, PK - protokol o klasifikaci).

PoZarni odolnost se stanovuje v zakladni stupnici: 15,
30, 45, 60, 90 a 180 min. Tyto tfidy PO jsou doplnény
o pismenné symboly vyjadfujici mezni stav udavané
pozarni odolnosti. Napf. pozarni odolnost VZT potrubi,
prostupl potrubi se zkousi pro mezni stavy: E, | a S.

E celistvost konstrukce

izola¢ni schopnost
(mezni teploty na neohfivaném povrchu)

S koufotésnost

Projektant v oblasti pozarni bezpecnosti dle

charakteristik objektu a provozu technologického
zafizeni stanovi pozadovanou PO v minutach pfi
45 S).

Nasleduje volba odzkousené systémové skladby se

odpovidajicich meznich stavech (napf. El
stanovenou dobou pozarni odolnosti. V podkladech
vyrobcl téchto systéml jsou specifikovany nékteré
podminky, za kterych byla PO splnéna a také vlastnosti
materiald pouzitych ve zkousené skladbé.

Pokud je soucasti odzkousené skladby konstrukce
mineralni izolace, obvykle je specifikovana minimalni
tloustkou, objemovou hmotnosti a dalsimi pozarné-
technickymi vlastnostmi. Podle predepsanych vlastnosti
a po konzultaci s vyrobcem mineralni izolace se voli jeji
vhodny typ.

Dalezité:

Pozarni odolnost (PO v minutéch) je vlastnost celé
konstrukce, tj. technologického zafizeni vcetné izolace,
doplikovych vrstev a konstrukci. Konkrétni materidly
pak z hlediska poZarni bezpecnosti charakterizujeme
stupném hoflavosti nebo tfidou reakce na ohen, které
uvadime v technickych listech jednotlivych vyrobkd.

Trida reakce na ohen

V ramci harmonizace Ceskych norem s evropskymi byly
vysledky méfeni stupné hoflavosti dle CSN 73 0862
platné pouze do konce roku 2007. Od 1.8.2002 plati
CSN EN 13 501-1, kterd stavebni materialy klasifikuje
tfidami reakce na ohen. Soubézné uzivani hodnoceni
podle obou norem bylo povoleno do 31.12.2007.
Nyni musi byt provadény zkousky reakce na ohen
dle CSN EN 13 501-1.

Nase materialy Orsil a Isover jsou klasifikovany tfidou
reakce na ohen Al (resp. A2 pfi Upravé povrchu
hlinikovou félii). Materialy tfidy A1 prochazeji souborem
zkousek, pfi kterych nesmi byt prekroceny nékteré
limitni hodnoty (viz. kritéria v tab.).

Piehled zkousek a kritérii pro tfidu reakce na ohen A1
CSNEN 13 501-1

AT <30°C.... narlist teploty

kouska nehof-
ZXousSK@ NENOT £\ < 50% ... dbytek hmot-

lavosti nosti
dle preN ISO .
1182 t;<0s..doba trvalého pla-

menného hofeni

Al ) PCS < 2,0 MJ/kg ... latentni
stanoveni kalo- P S )
s teplo obsaZené v jakychkoliv
rického poten- . - ! .
ial vodnich parach uvolnovanych
clalu z materialu v priibéhu jeho
dle prEN ISO . S .
hofeni (mnozstvi uvolnéného
1716
tepla
A2 spliiuje kritéria tfidy A1 a kritéria dopliikové

klasifikace, podrobnéji EN 13 501-1

V nérodni pfiloze (NA) CSN EN 13501-1 jsou uvedeny
zékladni ,pfevodni“ vztahy (do doby ziskani dostatku
prikaznych vysledkd podle novych zkusebnich norem).
Tabulku Ize pouzit jako informativni v prfipadé, ze
hleddme zatfidéni vyrobku dle staré CSN 73 0862 pFi
znamém zatfidéni dle nové CSN EN 13-501-1, tj. ne
v pripadé, ze hleddme tfidu reakce na ohen pfi znamém
stupni horlavosti.

Izolaéni vyrobky Orsil se nevznécuji. Neexistuje tedy
nebezpeci vzniku pozaru vlivem napf. odlétnuté jiskry
pfi svafovani nebo broudeni v bezprostiedni blizkosti
izolace. Izolace navic zabranuje $ifeni pozaru z mista
vzniku. Izolace z Cedice nevytvari prakticky zadny kouf
a vznikajici spalné plyny nejsou toxické. Tim odpada
sekundarni zdravotni ohroZeni osob, které prichazeji
s pozarem do styku, zejména zasahujicich hasica.

Trida reakce na ohen Stupen hoflavosti

CSN EN 13 501-1 CSN 73 0862
Al A nehoflavé
A2 B nesnadno hoflavé
B C1  téZce horlavé
Cnebo D C2  strfedné horlavé
E nebo F c3 lehce horlavé




NAVRH POZARNI OCHRANY VZT POTRUBI

Vzduchotechnické potrubi je dnes soucasti celé fady
objektd, ve stavebnictvi je vyuzivano hlavné pfi vystavbé
obchodnich center, supermarketd, multifunkénich doma,
kin, divadel, vyrobnich ¢i sportovnich hal, hotell, atd.
Vétiinou jde o objekty uréené pro Sirokou vefejnost,
kde je vétsi koncentrace lidi a proto i vy$si pozadavky
na protipozarni bezpecnost téchto objektl, zejména
zvysené pozadavky na ochranu proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym potrubim.

K protipozarni izolaci VZT potrubi se nejcastéji pouzivaji
vyrobky z minerdlni vilny, v drtivé vétsiné pfipadd
z kamenné viny. Kamenna vina Orsil je nehoflava
s bodem tani vy$sim nez 1000 °C. Z pozarniho hlediska

konstrukce takto chranéné maji vy3si pozarni odolnost.

Pasivni ochrana VZT potrubi je mozna dvéma zakladnimi
principy:
V misté konstrukce oddélujici od sebe dva pozarni
Useky instalovat do vzduchovodu pozarni klapku.

Vzduchovod opatfit izolacnim systémem, ktery je
zkousen podle CSN EN 1366-1 a ma klasifikacni
osvédceni dle CSN EN 13 501-3. Tomuto druhému

zpUsobu se dale budeme vénovat.

Tato norma se pouziva ve spojeni s CSN EN 1363-1,
kterd stanovuje poZzadavky pro urceni pozarni odolnosti
riznych prvk( stavebnich konstrukci vystavenych
normovym podminkam pGsobeni poZzdru. V normé
jsou stanovena kritéria, pomoci nichZ lze vyhodnotit
schopnost potrubi zabranit pfenosu pozaru vlivem
destrukce potrubi (celistvost E), tepelného prenosu
(izolace 1) a zabranéni prliniku koufe (koufotésnost
S). ZkuSebni vzorek se vystavi specifickému rezimu
ohfivani a chovani vzorku se monitoruje na zakladé
kritérii popsanych v CSN EN 1363-1. Pozarni odolnost
zkuSebniho prvku je vyjddfena dobou, po niZ jsou
pfislusna kritéria splnéna.

Vlastni zatfidéni se potom provadi podle klasifikacni
normy CSN EN 13 501-3. Klasifikace uvadi, zda jsou
splnéna kritéria pfi pozaru zvnéjsku (oznaceni o — i)
nebo zevniti (oznaceni i — o) nebo z obou smérd (i <> o)
a zda toto plati pro horizontalni potrubi (oznaceni ho) ¢i
vertikalni (ve), nebo pro obé (ve, ho). Napf. tfida ,EI 30 S —
ve, ho (o — i) S“ oznacuje VZT potrubi schopné zachovat
celistvost, tepelnou izolaci a koufotésnost po dobu
30 minut pfi plsobeni pozaru zvnéjsku, pro vertikalni
i horizontéIni polohu.

MAXIMALNI POVOLENE ROZMERY VZT
POTRUBI

Zkuebni norma CSN EN 1366-1 definuje velikost
obdélnikového zkusebniho vzorku 1000 x 500mm
a vysledek zkousky Ize aplikovat az na rozméry potrubi
1250 x 1000mm. U kruhovych potrubi je primér
zkusebniho vzorku 800mm a vysledek Ize aplikovat az
na prdmér 1000 mm. Co délat s potrubimi vétsiho prifezu
a jakym zpUsobem je testovat, norma nestanovuje. Bude-
li tedy potrubi vétsiho prafezu, tak na néj nelze vztahnout
certifikat.

Pfi¢ny priifez zkuSebnich vzorkd
Dovolené zvétseni rozméri pii pfimé aplikaci

Potrubi typu Pravouhlé Kruhové
Sitka [mm] vyska [mm] primeér [mm]
A 1000 £10 500 10 800 +10
LEGISLATIVA
Reprezentacni VZT potrubi, které ma odolavat Sifeni Potrubi typu Pravouhlé Kruhové
pozaru z jednoho pozarniho useku do druhého se zkousi Sitka [mm] vyska [mm] pramér [mm]
podle normy CSN EN 1366-1. Normu Ize aplikovat na svisla A 250 500 200

i vodorovnd potrubi, rozvétvena i nerozvétvena, pro
plisobeni plamene zevnitf nebo zvnéjéku potrubi. Norma  Detailnéjsi informace k protipozarnimu systému Orsil
specifikuje metodu pro stanoveni pozarni odolnosti najdete na strané 21, pfipadné v samostatném katalogu
svislych a vodorovnych VZT potrubi za normovych Protipozarniizolace VZT potrubi.
podminek pozaru. Pfi zkousce se méfi doba, po kterou
potrubi, specifikovanych rozmér(i a zavésené jako v praxi,

vyhovi definovanym kritériim.
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Hluk je zvuk, ktery plsobi rusivé a negativné ovliviiuje

okoli. Hlasitost zvuku se vyjadfuje v decibelech (dB).

Snizeni hladiny hluku mGzeme docilit pouzitim akusticky

izolacniho materialu (v nékterych pfipadech i tepelné-

izolacniho materidlu). Izolace Orsil jsou diky své vlaknité

struktufe idedlnim materidlem pro tlumeni hluku nejen

v priimyslu.

ZDROJE HLUKU

Nadrze i potrubi, kterymi protékaji plyny, pary nebo

kapaliny, pfedstavuji casto vyznamny zdroj hluku. Pfic¢inou

mohou byt vysoké rychlosti proudéni pfepravované

teplonosné latky nebo vlozené odpory (sita, mrize), které

zplsobuji turbulence a tim pak vznik hluku. Dodrzeni

smérnych  imisnich

hodnot

provozniho

zafizeni,

vyzadované technickymi predpisy na ochranu proti

hluku, si proto mdze vynutit provedeni protihlukovych

opatreni. Potfebnou tepelnou izolaci Ize v fadé pfipadl

spojit i se zlepsenim akustickych parametrl. Jako

zvlasté vhodné se osvédcuji izolacni hmoty se zvysenou

pevnosti v tlaku, jako napf. izolacni pouzdra ORSTECH

nebo lamelové rohoze ORSTECH LSP H. Vnéjsi plechové

oplasténi musi byt instalovano beze spar a nesmi byt

uloZeno na kovovych podpérach pfenasejicich zvuk, nybrz

pouze na pruznych distancnich podlozkach (pryzové

prvky, ocelova péra). U potrubi mensich prirezi neni

zvlastni uchyceni vnéjsiho plasté zapotfebi. Na oplasténi

je vhodny ocelovy pozinkovany nebo hlinikovy plech

tloustky 0,75 —1,5mm.

Potrubimi mohou prochazet zvuky z armatur nebo

Cerpadel, které se tak mohou pfenaset az do vzdalenych

¢asti budov. Pfi projekci i realizaci je tedy dilezité zajistit

na véech prostupech potrubi sténami nebo stropy

utlumeni Sifeni zvuku ve hmoté. Toho Ize dosdhnout

napf. vyprojektovanim dostatecné velkych prostupd,

pficemz se volna ¢ast otvoru zvukotésné uzavre. Pevnym

spojenim je tfeba se vyhybat, protoZe zvysuji pfenos

zvuku vzduchem i konstrukci stén a stropd.
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POHLTIVE KONSTRUKCE

Nejobvyklejsi Ulohou v akustice uzavieného prostoru
(napf. mistnosti) je utlumit nékteré frekvence nebo cely
frekvencni pas. To je mozné realizovat pouZitim vhodnych
pohltivych materidld nebo konstrukcemi, které jsou
frekvencné zavislé. Timto zplsobem mdzeme upravovat
nejen pohltivost, tj. dobu dozvuku, ale také potlacovat
nebo zcela odstranovat nepfijemny hluk.

V pérovitém materidlu je akustickd absorpce zplisobena
hlavné tfenim v pdrech, tj. tfenim mezi kmitajicimi
Casticemi a povrchem porl. Ponévadz energeticka ztrata
je nasledkem tfeni umérna délce drahy, nejvétsi absorpce
nastane, kdyz bude pérovity (¢i viaknity) material umistén
v pozicich, kde je vychylka ¢astic nejvétsi.

Kdyz dopada zvuk na pevnou sténu jako je napf. beton,
vysledkem je stojatd vina a maxima casticovych
vychylek budou ve vzdélenostech . /4, 3\,/4, 5),/4, atd.
od povrchu stény. To jsou kritické vzdalenosti, které musi
byt pokryty absorbéry, tj. vrstvami tloustek d, = A, /4,
d, = 3\,/4, d, = 5\,/4. Strucné feceno, absorbér tloustky
d umistény pfimo na pevné konstrukci bude efektivné
tlumit pouze ty frekvence, kde f > c/4d (c je rychlost zvuku
340 m/s). Nap. tloustka izolace 50mm bude spolehlivé
tlumit frekvence vyssi nez 1700 Hz, tl. 100mm pak jiz
od frekvence 850 Hz. Cim vy3si je kmitocet, tim je kratsi
vinova délka a Iépe se tlumi.

Absorbujici vrstva priloZzena tésné k pevné konstrukci
ma vsak jednu nevyhodu. Abychom utlumili nizké
frekvence, bylo by tieba pouzit velmi tlusté vrstvy (napf.
pro utlumeni 500 Hz by byla nezbytna tloustka kolem
20 cm). Proto jsou akustické obklady problematicky
funkéni u nizkych frekvenci. Nizkofrekvencni zdroje hluku
pod 100 dB (napt. vétsina hluku z diskoték) Ize utlumit
pouze velice problematicky.

Nastésti existuje moznost vyhnout se takovym drahym
akustickym obkladtim s velkou tloustkou. Pouzijeme-li
tenké vrstvy a umistime-li ji pravé do pozice vychylkového
maxima vybrané frekvence, pak bude tlumena tato
vybrand frekvence a jeji liché ndsobky. Akusticky
obklad tedy funguje jako selektivni frekvencni filtr.
Na selektivnim zdkladé funguji také ostatni akustické
tlumice jako membrany, kmitajici desky a rezonatory.

AKUSTICKE 1ZOLACE

Viyrobky z mineralnich vlaken Orsil s velkym rozsahem
hodnot odporu proti proudéni vzduchu (6 — 60 kPa.s m?)
a s rovnomérné velkou porovitosti (93 — 99%) se
pouzivaji jako zvukové absorpéni materidly. Ve vhodnych
frekvencnich oblastech mohou pohlcovat az 95 % zvukové
energie (a = 0,95). SniZeni hladiny hluku v konstrukci
souvisi s elastickymi vlastnostmi mineralné vlaknitych
materiald Orsil a s jejich nizkym modulem pruznosti
(ve srovnani s pénovymi plasty maji nizkou dynamickou
tuhost a jsou pro akustické ucely mnohem vhodnéjsi).

U materialG Orsil, které Ize pouzit do skladby protihlukové
ochrany, uvadime Ccinitel zvukové pohltivosti a pro tfi
tloustky a pro Sest frekvenci. Podle znamého hlukového
spektra Ize pak navrhnout skladbu protihlukovych
opatreni, kde nas materidl je jen jeho soucasti. Protoze
dodavame pouze izolacni material, uvadime jen hodnoty
Cinitele zvukové pohltivosti. Vysledny utlum je pak zavisly
na celé navrzené skladbé (podkonstrukce, zavésy, ulozeni)
a vlastnim provedeni a prostorové clenitosti. Saint-
Gobain Orsil navrh protihlukovych opatfeni neprovadi
a je tedy nutné obracet se na specializované firmy, které
vhodnou skladbu navrhnou.

Obecné se da fici, Ze vzduchovou neprlizvucnost maji
vyssi konstrukce s vy33i ploSnou hmotnosti, proto
ve vétsiné pripadd lépe tlumi izolace s vyssi objemovou
hmotnosti, napf. desky ORSTECH 65, 90, 110, nez
izolace s nizsi objemovou hmotnosti, napf. ORSIK, UNI,
ORSTECH 45. To jsou vyrobky z Cedice. Z vyrobkd ze skla
Ize doporucit desky Isover AKUSTIK SSP 2. Desky ze skelné
vaty AKUSTIC SSP2 a desky z cedice fady ORSTECH mohou
byt doplnény o povrchovou Upravu — jednostrannou

netkanou cernou textilii.
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Chladova izolace by méla v co nejvyssi mife zamezit
pronikani vodni pary do izolacniho materidlu s naslednou
kondenzaci na chladném povrchu, kde je povrchova
teplota pod teplotu rosného bodu okolniho vzduchu.
Jinak vodni para z okolniho vzduchu, ktera se dostane
k povrchu zafizeni ¢i potrubi, zkondenzuje a zpisobi
odkapavani z povrchu izolace. Stéle kapajici kondenzat
je velmi vaznym problémem, protoze mize narusit
pracovni rezimy, zpUsobit stavebni vady, korozi, atd.
Proto je vybér druhu izola¢niho materialu pro chladici
zafizeni a vypocet jeho spravné tloustky dulezitou praci
projektanta. Chladici potrubi ¢i zafizeni je nutné izolovat
minimalné tak, aby se zvysila teplota na jejim vnéjsim
povrchu nad teplotu rosného bodu okolniho vzduchu.
I za tohoto stavu viak stale dochdzi k prostupu vodni
pary izolaci smérem k chladnému povrchu. To vede,
v zavislosti na vlastnostech izolace, k vétsi nebo mensi
akumulaci vlhkosti v izolaci.

Norma CSN EN 14 114 pojednava o rliznych typech

opatreni pro minimalizaci akumulace vlhkosti v izolaci:

[0 Instalace parozabrany na vnéjsim povrchu izolace.

I8 PouZiti izolacniho materialu s vysokym faktorem
difuzniho odporu (izolace s nizkou paropropustnosti)
— elastomerova izolace (synteticky kaucuk), pénové
sklo.

I Kombinace parozabrany a kapilarné vodivé tkaniny
pro nepfetrzité odvadéni zkondenzované vodni pary
z povrchu potrubi do okolniho prostfedi — izolace
HygroWick.

Je-li pouzita samostatnd izolace z mineralni viny (tzn.
bod a) dle CSN EN 14 114) musi byt pouzita dokonale
tésnd parozabrana (nejcastéji je to hlinikova fdlie). Je to
proto, Ze izolace z minerdlni plsti je difuzné propustna.
Parozabrana musi izolacni vrstvu pevné obemknout.
Prelepovani spojil se musi provést tak, aby parozabrana
plnila svoji funkci. Veskeré spoje, konce a prostupy je
véak nutno fadné parotésné prelepit. Pred instalaci
oplasténi je tfeba chranit parozabranu na izolaci pred
poskozenim, k némuz by mohlo dojit pfi seSroubovani.
V praxi je tésnost této vrstvy obtizné zajistitelna. Proto se
izolace z mineralni viny na chladici rozvody doporucuje
pouze v kombinaci s kapilarné vodivou tkaninou - izolace
HygroWick (bod c) dle CSN EN 14 114).

U syntetickych kaucukl se v priibéhu Zivotnosti vihkost
v izolaci shromazduje a proto vzriista tepelnd vodivost.
Vysledkem je jednak rostouci energeticka ztrata, ale také
pokles povrchové teploty izolace a tim je vétsi riziko
vzniku kondenzace. Jistota zabranéni kondenzace béhem
celé Zivotnosti izolace je urena dvéma faktory: nizkou
tepelnou vodivosti A vedouci k mensim tloustkam izolace
jiz od zacatku provozu a vysokym faktorem difuzniho
odporu , ktery zarucuje dlouhodobé nizkou hodnotu
tepelné vodivosti. Izolacni systém ze syntetického

kaucuku vyzaduje dokonalé slepeni vsech spojli nejen
na rovnych usecich, ale i na véech armaturach, zavésech,
apod. Bohuzel i na perfektné provedeném tésném
izolacnim systému se v priibéhu uzivani objevi netésnosti
(zejména u prhnikG zplsobenych zavésy a konzolami),
mezery ve spojich (dané dilataci potrubi) ¢i mechanicka
poskozeni. V zavislosti na vlastnostech okolniho vzduchu
se to negativné projevi vice ¢i méné.

V praxi se nékdy pouziva kombinace minerdlni viny
a syntetickych kaucuk(l. Pouzijeme-li jako prvni vrstvu
kaucuk a jako druhou vrstvu izolaci z minerdlnich
vlaken, mlzeme snadno docilit efektu ,vytazeni“
rosného bodu z kaucuku do minerdlni vaty. To zplisobi
kondenzaci vzdusné vlhkosti v druhé vrstvé. Tento druh
kombinovanych izolaci nedoporucuji vyrobci kaucukd,
ani vyrobci minerdlnich vlaken, protoZe je silné zavisly
na spravné provedeném vypoctu. Rosny bod musi
byt za kazdych okolnosti stale ve vrstvé syntetického
kaucuku, pak tato kombinace bude fungovat tak dlouho,
jak dlouho si kaucuk udrzi své dobré tepelné izolacni
vlastnosti.

Izolace z mineralni viny Ize doporucit pouze na izolovani
rozvodl  studené vody (teplota kolem 12 °C)
v podminkach, ve kterych relativni vihkost nepfesahuje
50 %, samostatna minerdIni vina nesmi byt pouZita pod
teplotou rosného bodu.

Izolace HygroWick

KRITERIA PRI NAVRHU CHLADOVYCH
IZOLACI:

M Zamezeni kondenzace na povrchu potrubi dostatecnou
tloustkou izolace.

W Minimalizace tepelnych ztrat (u chladicich zafizeni
se brani pfijimani energie z okolniho prostiedi).
Na toto kritérium se casto nebere ohled a pro navrh
slouzi ,pouze“ zamezeni kondenzace na povrchu.
To vsak znamen3, Ze bude dochazet k nezadoucimu
oteplovani teplonosné latky dopravované potrubim.




PARAMETRY OVLIVNUJICI NAVRH
TLOUSTKY CHLADOVYCH IZOLACI

Tepelny tok z povrchu izolace je funkci nékolika
proménnych, které se nevztahuji pfimo ke kvalité
izolace. Parametry, které je tfeba vzit v ivahu pFi navrhu
chladovych izolaci jsou:

1 tepelna vodivost izola¢niho materialu
1 teplota teplonosné latky

1 teplota okolniho vzduchu

M RH okolniho vzduchu

I soucinitel prestupu tepla

Tepelna vodivost izolace

Nejdilezitéjsim  parametrem izolacnich ~ materiall
z hlediska tepelné ochrany je soucinitel tepelné vodivosti
N [W/(m.K)]. Pfedstavuje schopnost materidlu vést teplo.
Je dan tepelnym tokem [W], ktery projde materialem
o plose 1 m? a tloustce 1 m, jestlize rozdil teplot povrchii
ve sméru toku cini 1 K. Nehybny a suchy vzduch uzavfeny
mezi péry Ci vldkny materidlu nejvice sniZuje hodnotu
tepelné vodivosti.

Tepelna vodivost materidlu zavisi zejména na vlhkosti
a na teploté (s rostouci teplotou A roste). Vliv vlhkosti
ma u chladovych izolaci mimofadné nepfiznivy dopad
na tepelnou vodivost, nebot soucinitel A rychle vzrista
a plivodni, vysoce Ucinna tepelna izolace ztraci pfi zvysené
vlhkosti sv(ij vyznam. Uvadi se, Ze 1% zvlhnuti znamena
zvyseni tepelné vodivosti 0 4 az 6 %. To ma u chladovych
izolaci za diisledek, Ze se rosny bod z vnitini ¢asti izolace
posunuje blize k vnéjsimu povrchu izolace. Dostane-li se
rosny bod ven z izolace, dojde ke kondenzaci na vnéjsim
povrchu izolace a ta prestane plnit svoji funkci. Voda
v izolatnim materidlu vyrazné sniZuje ucinnost izolace,
protoZe vede teplo pfiblizné 25x lépe nez nehybny
vzduch. Zmrznuti vody v izolaci ma za nasledek dalsi
zvyseni tepelné vodivosti.

Teplota teplonosné latky

Se vzrlstajici teplotou vzrlistd tepelna vodivost A. Ta
se do vypoctu dosazuje v zavislosti na stfedni teploté.
Jde o aritmeticky prdimér z povrchové teploty potrubi
(u ocelového potrubi bude v podstaté rovno teploté latky)
a povrchové teploty izolace. V praxi se vyskytuje pfipad,
ze se vypocet provadi s teplotou okolniho vzduchu misto
s povrchovou teplotou izolace. U rozvodll chladu je
toto zjednoduseni akceptovatelné, protoze rozdil mezi
teplotou povrchu a teplotou okolniho vzduchu je maly,
a navic je na strané bezpecné (hodnoty A jsou vyssi).

Teplota okolniho vzduchu

U okolniho vzduchu nelze teplotu stanovit tak urcité
jako u teploty teplonosné latky. K navrhu zafizeni

v exteriéru slouzi mistni klimatickd data, zalozena
na rocnich prlimérech, pfipadné rocnich extrémech.
V pripadé vnitinich prostorl se vychazi z navrhovych
teplot (je-li budova vybavena vzduchotechnikou) nebo je
nutné provést odhad téchto vnitfnich teplot. Pfi navrhu
z hlediska zamezeni kondenzace se voli kombinace
nejvyssiteploty vzduchu a nejvyssi relativni vihkosti, ktera
se v prostoru mulze vyskytnout. Voli se ta kombinace,
ktera da nejvyssi parcidlni tlak.

Relativni vlhkost

Relativni vlhkost je pomér parcidlniho tlaku vodni pary
p, [Pa] k parcidlnimu tlaku vodni pary pfi nasyceni p’,.
Vliv relativni vihkosti je pfi navrhu tloustky izolace
potfebné pro zabranéni kondenzace casto podcenovan.
Cim vyssi je vihkost, tim vétsi musi byt tloustka izolace,
pokud viechny ostatni podminky zlistanou beze zmény.
Napf. pfi teploté teplonosné latky 6 °C, teploté okolniho
vzduchu 26 °C a relativni vlhkosti 60% by pro potrubi
musela byt pouzita tloustka izolace 7 mm, aby se
zabranilo kondenzaci na vnéjsim povrchu. Pokud by se
vlhkost zvysila o 30%, bylo by nutné tloustku izolace
zvysit na 55 mm.

K vypoctu tloustky izolace zabrafujici kondenzaci
na vnéjsim povrchu Ize vyuZit vypocetni program IsoCal,
ktery bezplatné nabizime (detaily v kapitole Vypocetni
program pro navrh technickych izolaci na strané 16).

Soucinitel prestupu tepla

Pro navrh izolace se béziné pocita pouze s vn&jSim
soucinitelem pfestupu tepla a,. Ten je zavisly na typu
proudéni okolniho vzduchu (pfirozené nebo nucené),
na rychlosti proudéni a na emisivité povrchu. Proudéni
vyznamné prispiva ke zvySeni soucinitele prestupu
tepla. Cim rychleji proudi okolIni vzduch, tim vice tepla je
preneseno, a tim mensi hrozi riziko kondenzace. V praxi
je proto nutné zajistit dostatecné odstupové vzdalenosti
potrubi mezi sebou a potrubi od stény (min. 100 mm).
Pokud se nedodrzi, tak se jednak izolace obtizné
instaluje a hlavné hrozi nebezpeci vytvoreni zoény s témeér
nulovym proudénim. Tim by se vyrazné snizil vnéjsi
soucinitel pfestupu tepla a doslo by ke zvysenému riziku
kondenzace. Povrch s vysokou emisivitou (kaucuk bez
oplasténi) pohlcuje mnohem vice tepelné energie nez
povrch s nizkou emisivitou (hlinikova fdlie). Se vzristajici
emisivitou tedy dochazi ke zvyseni povrchové teploty
izolace, coz znamena, Ze klesa nutna tloustka izolace pro
zabranéni povrchové kondenzace. Na druhou stranu tim
ale roste spotfeba energie.
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IsoCal® je vypocetni program, ktery Vam usnadni
v kazdodenni inZenyrské praxi vypocty tepelnych
ztrat v oboru primyslovych zafizeni (izolace potrubi,
vzduchovod(l, zasobnikl, koufovodd, elektrarenskych
komponent, apod.). Pro obor technickych izolaci je velmi
dilezité mit pfi projektovani po ruce seridzni vypoctovy
nastroj, diky némuZ je odpovédny vybér vhodného
izolacniho materialu a spolehlivy vypocet hrackou.
Program byl vyvinut spolecnosti Saint-Gobain Orsil
na pomoc odbornikiim pracujicim v oblasti TZB (vytapéni,
chlazeni, vzduchotechnika) a energetiky. Program pocita
podle aktudlné platné legislativy v CR — podle normy
CSN EN ISO 12 241. Nova verze 2.0 obsahuje i posouzeni
navrzené tloustky izolace s ohledem na hodnotici kritéria

dle vyhlasky 193/2007 Sb.

Je k dispozici zdarma a jeho soucasti je i prehledna
napovéda. Registrovanym uzivatelim programu navic
poskytneme i manual se vzorovymi pfiklady vypocta.

CO IsoCal® NABIzi?

0 Databazi technickych
Orsil,
vybaveni a typd tekutin.

izolacnich produktd Saint-

Gobain povrchovych Uprav, doplnkového

I Vyuziti pro vSeobecné vypocty.
[ Prehlednou ndpovédu a manudl se vzorovymi pfiklady
vypoctu.

I Vyklad teorie stavebni fyziky pro tepelné-technické
vypocty pfi navrhu technickych izolaci.

W 8 vypoctovych moduld:

Tepelna ztrata

1 Vypocet tepelné ztraty potrubi, vzduchovodu
¢i plochy; 3 vypocetni pfistupy: dana tloustka
izolace, nejvyssi pfipustna povrchova teplota
nebo maximalni dovolena tepelna ztrata.

I Posouzeni navrzené tloustky izolace podle
vyhlasky 193/2007 Sb.
Zmena teploty v potrubi

1 Vypocet teplotni zmény teplonosné latky
proudici potrubim nebo vzduchovodem vlivem
tepelné ztraty po Useku.

Teplota v nadrzi

1 Vypocet teplotni zmény latky akumulované
v nadrzi.

Izolace proti vnegjsi kondenzaci

M Vypocet pozadované tloustky izolace pro
prevenci vnéjsi kondenzace.

Izolace proti vnitini kondenzaci

I Vypocet pozadované tloustky izolace pro
prevenci vnitini kondenzace.

Protimrazova ochrana vodovodnich
potrubi

M Vypocet doby do zamrznuti vodovodniho
potrubi bez odbéru v prostredi s okolni
teplotou pod nulou, program spocita
i pozadovany vykon topné spiraly pro prevenci
zamrznuti.

Utlum hluku ve vzduchovodu

1 Vypocet Gtlumu hluku ve VZT potrubi pfi
pouziti zvukové pohltivé izolace.

Ekonomika izolace

JAK TENTO PROGRAM ZISKAT?

W Vyplnte formulaf na www.isover.cz (pfi vypliovani
jména uzivatele a nazvu spolecnosti je trfeba byt
peclivy, protoze se tyto uUdaje budou zobrazovat
v zahlavi kazdé stranky vysledkové listiny).

M Po odeslani Gdaji budete mit moznost si zdarma
IsoCal stahnout a nainstalovat si jej na Vas pocitac.

W Budete zaregistrovani do databaze uzivatelG u Saint-
Gobain Orsil, obdrzite heslo k odemknuti programu
a manual se vzorovymi priklady v pdf formatu. Bez
hesla je, po nainstalovani programu, vétsina vstupnich
hodnot implicitné zamknuta. Diky zaregistrovani
budete vzdy informovani o novinkach tykajicich se
navrhu technickych izolaci, pravidelné Vam budou
rozesilany nové materidlové databaze, pfipadné nové
vylepsené verze programu IsoCal.

V pripadé dotaz(i nas kontaktujte na e-mailové adrese:

isocal@saint-gobain.com.
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OBECNE ZASADY PRO POUZITI IZOLACI ORSIL

Mezi izolovanymi potrubimi musi byt dostatecné
volny prostor.

Kohouty a ventily by mély byt umistény tak, aby je bylo
mozné obsluhovat bez nutnosti vstupu na izolované
potrubi.

Vietena ventild by neméla byt instalovdna smérem
vzhUru, aby nedochazelo ke vnikani vody do izolacniho
materialu.

Izolované povrchy musi byt pfed aplikaci izolace rovné,
Cisté a suché. Nelze izolovat mokré nebo namrzlé
povrchy, které by mohly byt pficinou vzniklych poruch
Ci nedostatecného zaizolovani.

Z povrchové neupravenych uhlikovych oceli se musi
obrousit necistoty a rzi.

Z izolovanych povrchil je tfeba odstranit mastnotu
(saponaty ci rozpoustédly).

Povrchy z nerezové oceli se nesmi Cistit rozpoustédly
Ci saponaty, které obsahuji chloridy. Lze je Cistit pouze
kartaci z nerezové oceli. Chloridy totiz ve spojeni
s vodou napadaji povrch kovu a zplsobuji trhliny
v materidlu. U tepelnych zafizeni je tento jev navic
umocnén (¢im vyssi teplota, tim vyssi riziko).

Potrubi a zafizeni z austenitické oceli (nerezové
oceli) mlze byt izolovano pouze materidly v AS
kvalité. Takové materidly obsahuji méné nez 10mg
chloridovych iontl v kilogramu izolaéniho materidlu.

Je tfeba se vyhnout kontaktu kovd, které mohou
zpUsobit galvanickou korozi (Cu-Zn, Fe-Al).

PFi provoznich teplotach vyssich nez 600 °C by se
nemeélo pouzivat hlinikové oplechovani.

Materidl samofeznych Sroubl nebo nytd by mél
odpovidat materidlu plasté.

Pro izolaci zafizeni s vysokymi teplotami nad 500 °C je
vyhodné pouzivat vicevrstvou izolaci, kde kazda vrstva
ma jinou objemovou hmotnost. Materidl s vyssi
objemovou hmotnosti izoluji pfi vysokych teplotach
|épe nez materialy s nizsi objemovou hmotnosti. PFi
nizkych teplotach jsou izola¢ni vlastnosti obou typd
témer totozné.

Pfi pouzivani izolaci je tfeba dodrzovat zdsady
bezpecnosti prace.

Vyrobky Orsil jsou baleny do polyetylenové félie a musi
byt dopravovany v krytych dopravnich prostfedcich
za podminek vylucujicich jejich navlhnuti nebo
jiné znehodnoceni. Skladuji se v krytych prostorach
nalezato.
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...izolace Orsil
... oplechovani pfi venkovnim

pouziti.

|IZOLACE POTRUBI

Izolace rozvodd tepla a teplé vody mensich primérd
Ize provadét izolacnimi pouzdry s polepem hlinikovou
folii. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatfeno
pfesahem félie se samolepici paskou pro dokonalé
uzavieni pouzdra. lzolacni pouzdra doporucujeme
v pficném sméru (po obvodé) stdhnout hlinikovou
samolepici paskou nebo omotat dratem. Obvykle na tfech
mistech na bézny metr délky pouzdra, u vétsich primérd

se izolacni tubus stahuje castéji.

Potrubni rozvody vétsich prdmérd se nejcastéji izoluji
lamelovymi rohozemi ORSTECH LSP H (vyrobek z kamenné
viny) nebo ML 3 (vyrobek ze skelné viny), pfipadné je
mozné pouzit rohoZe na pletivu ORSTECH DP.

Odstranéni ochranné vrstvy samolepiciho pfesahu
hlinikového polepu.

Uzavreni povrchu izolantu dosdahneme
prelepenim spojl.

Rohoze na draténém pletivu

Po odfiznuti potfebné délky je rohoz na pletivu tésné
navinuta na potrubi. Celni plochy by mély byt v tésném
kontaktu,
provedeni se spary presazuji. Jednotlivé rohoze se

aby nevznikaly mezery. U vicevrstvého

spojuji vazacim dratem o min. ¢ 0,7 mm s oboustrannym
pfesahem nejméné o tfi oka. Alternativné je Ize
upeviovat draténymi hacky nebo pasky z nerez oceli
nebo proti korozi jinak chranéné oceli, Sirokymi min.
10 mm. Jestlize se k upevnéni pouziji draténé hacky, sméji
byt navzajem vzdaleny max. 150mm. Kazdy hacek by
mél na obou strandch presahovat nejméné pres tfi oka.
Dratem nebo hackem se spojuji téz sousedni casti a to
nejméné na Sesti mistech na bézny metr.

Lamelové rohoze

Lamelové rohoze se pouzivaji hlavné na potrubi vétsich
primérd. Diky uspofadani vldken kolmo k povrchu maji
tyto rohoZe vysokou pevnost v tlaku a umoznuji pfenos
zatizeni do podpory. V pfipadé jejich pouziti tim odpadaji
tepelné mosty, zplsobované podplrnymi konstrukcemi,
které jsou nutné pfi pouZiti rohozi na draténém pletivu.
Jejich nevyhodou je viak vyssi soucinitel tepelné vodivosti
pfi vyssich teplotach a z ného vyplyvajici nutnost pouziti
vétsich tlousték izolace. K provizornimu uchyceni
lamelovych rohozi Ize pouzivat samolepici hlinikové pasky.

Definitivni uchyceni se provede pomoci vazaciho drétu.

Oplasténi

Viechny typy oplasténi by mély umoznovat tepelné
roztaznosti potrubi, nesmi byt tedy spojeny napevno.
Koeficient tepelné roztaznosti hliniku je pfiblizné
dvakrat vyssi neZz u oceli. Povrchova teplota plasté je
zvysovana pfimym slune¢nim zafenim a sniZzovana
za desté a chladného pocasi. Proto dochazi k velkym
tepelnym roztaznostem mezi potrubim a plastém. Témto
nepfiznivym ucinkm je tfeba zabranit pohyblivymi
spoji oplasténi.

Tloustky plechl pro oplasténi

Obvod [mm] Pozink [mm] Nerez[mm] Hlinik [mm]
Pod 400 0,5 0,5 0,6
400 - 800 0,6 0,5 1
800-1200 0,7 0,6 1
1200-2000 1 0,8 1

Nad 2 000 1 0,8 12




Prosté prekryvné spoje by mély byt uspofadany po sméru
toku vody, aby se do izolace voda nedostala. Vodorovné
spoje by mély byt po spadu potrubi nebo po sméru
prevladajicich vétr(i. Oplasténi nesmi branit pfipadnému
vytékani vody. V ohybech se pouzivaji spoje umoznujici
rozpinani.

Kryty ventild a pfirub by mély byt snadno odnimatelné.
Pfi venkovnim pouZiti by mély byt vodotésné a vybavené
dalsim krytem proti desti. Tento kryt by mély mit i zavésy
a dalsi typy podpér potrubi. V mistech, v nichz by mohla
pronikat destova voda do izolace, je tfeba zajistit jeji odtok
perforaci spodni hrany oplasténi nebo pouzit vypoustéci
trubku. Ventily ¢i pfiruby je nutné peclivé izolovat, jinak

budou zdrojem velkych tepelnych ztrat.

Opérné a nosné konstrukce, uchyceni

U izolaci s nizkou pevnosti v tlaku a pfi provoznich
teplotach nad 250 °C jsou nutné opérné konstrukce. Ty se
musi umistovat s roztecemi max. 1 000mm. U oblouk(
jsou podpéry na zacatku a na konci pfi vzdalenosti
podpér do 700mm (méfeno po vnéjsim obvodu), pfi
vetsi vzdalenosti podpor jsou nutné mezipodpory.
Svislé a Sikmé potrubi by mélo byt vybaveno nosnymi
konstrukcemi do 4m. Uchyty pro nosné konstrukce se
musi pfipevnovat pfimo na objekty, coz vede ke vzniku
tepelnych mostfl. Hmotnost izolace, tchytd i opérnych
konstrukci miiZze podstatnou mérou zatézovat pfislusnou
konstrukci. Uchyty, zavésy potrubi a opérné konstrukce
zpUsobuji dalsi tepelné ztraty, se kterymi je nutno pfi
tepelné-technickych vypoctech pocitat.

Minimalni vzdalenosti mezi potrubimi
a konstrukcemi

V praxi je nutné zajistit dostatecné odstupové vzdalenosti
potrubi mezi sebou a potrubi od stény (min. 100 mm).
Pokud se tyto vzdalenosti nedodrzi, tak jednak se izolace
obtizné instaluje a jednak hrozi nebezpedi vytvoreni zény
s téméF nulovym proudénim. Tim by se vyrazné snizil
vnéjsi soucinitel prestupu tepla a doslo by ke zvysenému
riziku popaleni u rozvodd s vysokymi teplotami a malou
tloustkou izolace. U chladovych izolaci roste riziko
kondenzace.

Minimalni vzdalenosti mezi potrubimi a konstrukcemi

Izolovéni izolacnimi pouzdry

Minimalni vzdalenost

od 32 40-50
Potrubi (c) 80 120
Stropu a stén (b) 50 70

1zolovani rohozemi

Minimalni vzdélenost

od 32 40-50
Potrubi (c) 100 160
Stropu a stén (b) 60 90
[ o
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IZOLACE VZDUCHOTECHNIKY

Izolace Orsil na vzduchotechnickych potrubich plni
funkci tepelnou, protipozarni, akustickou a Ize ji ¢astecné
pouzit i pro zamezeni kondenzace, v mistech, kde potrubi
prochazi chladnéjsimi mistnostmi. Béhem roku mdize
nastat obdobi (v zimé pfi nizkych teplotach), kdy izolace
VZT potrubi mlze byt povazovéna za izolaci chladovou
(tzn. hrozi riziko kondenzace na vnéjSim povrchu, napf.
u pfivodniho potrubi cerstvého vzduchu vedouciho pres
vytapénou mistnost). V takovém pfipadé je na zvazeni
projektanta, zda pouzit izolaci z mineralni viny. Pfi
nahradé minerdlni viny syntetickym kaucukem je nutné
pozarné technické posouzeni.

Vhodnymi materidly na provadéni izolaci potrubi
vzduchotechniky jsou pasy KLIMAROL na hlinikové
folii, lamelové pasy ORSTECH LSP H nebo ML 3, rohoze
na pletivu ORSTECH DP nebo desky ORSTECH H
s hlinikovym polepem.

Provadéni vzduchotechnickych potrubi

Izolace se pfichyti k potrubi pomoci navafovacich
TS svornikl (trnG) nebo se zajisti nerezovymi pasky.
Pfi pouziti desek ORSTECH H s hlinikovym polepem
se prelepi samolepici hlinikovou paskou spoje mezi
jednotlivymi deskami a dale se pfelepi nepolepené hrany
desek na povrchu. Jsou-li pouZity ocelové stahovaci pasky,
je nutné pouzit ocelovych naroinikl chrénicich izolaci
proti profiznuti. V pfipadé pouziti desek ORSTECH bez
hlinikového polepu nebo rohoZi ORSTECH DP je nutné
provést vhodnou povrchovou Upravu (nejlépe oplasténim

z plechu).

Uprava rozmér(i desek ORSTECH.

Pripevnéni desek ORSTECH k potrubi.

Prelepeni spojli a nepolepenych hran.

Viypocet délky lamelové rohoze
pro potrubi

Kruhové VZT potrubi:
L=(d+2t)m

Pravouihlé VZT potrubi:
L=2a+2b+8t



PROTIPOZARNI IZOLACE VZT POTRUBI

Popis systému

Spolecnost  Saint-Gobain  Orsil ~ predstavuje  novy
protipozarni systém pro zajisténi pasivni ochrany VZT
potrubi. Pro pravouhlé VZT potrubi vyuziva technické
desky ORSTECH 65 H, pro kruhové potrubi potom
lamelové rohoze ORSTECH LSP PYRO, a vytvari tak
vynikajici feseni pro izolaci vzduchovodl proti Sifeni
pozaru. Resenim je mozné docilit pozarni odolnost 30,
45 a 60 minut. U pravouhlych VZT potrubi je pozarni
odolnost 30 a 45 minut dosazena tloustkou izolace
40 mm, pficemz hrany jednotlivych izolacnich desek jsou
prekryty pouze samolepici hlinikovou paskou. Stejné
feseni je odzkouseno i pro vertikdlni potrubi s pozarni
odolnosti 60 minut. U horizontalniho potrubi, u kterého
pozadujeme klasifikaci 60 minut je nutné aplikovat
desky ORSTECH 65 H tloustky 60 mm a systém doplnit
o rohové uhelniky z pozinkovaného plechu, stazené
ocelovou paskou. Pro kruhové vzduchovody je pozarni
odolnost 30, 45 a 60 minut dosazena pouzitim lamelové
rohoze ORSTECH LSH PYRO tloustky 50mm. U obou
typl potrubi a pro vSechny pozarni odolnosti se jedna
o jednovrstvé kladeni izolace kotvené pfivafovacimi TS

svorniky (navarovaci trny s kloboucky).

Pozarni odolnost Horizontalni Vertikalni

Obdélnikové VZT potrubi

EI30S 40 mm 40 mm

El45S 40 mm 40 mm

EI60S 60 mm + rohové Uhelniky 40 mm
Kruhové VZT potrubi

E130,45,605 50 mm 50 mm

Vzduchotechnické potrubi

VZT potrubi zhotoveno z ocelového pozinkovaného
plechu standardni tloustky dle DIN 24145. Maximalni
rozmér potrubi, pro které plati klasifikacni osvédceni,
je pro obdélnikové potrubi 1250 mm (Sifka) x 1000 mm
(vyska) a pro kruhové potrubi ¢ 1000 mm.

Pro zajisténi co nejvétsi vzduchotésnosti potrubi je
nutné mezi pfiruby vloZit izolacni $idru s protipozarnim
silikonem. Prirubu obdélnikového potrubi je navic nutno
pevné seviit stahovacimi svorkami se Srouby M8 (viz
obréazek) v poctu 2 kusy na 1 metr bézny délky pfiruby pro
pozarni odolnost 30 a 45 minut a 3 kusy na 1 metr bézny
délky pfiruby pro pozarni odolnost 60 minut.

Potrubni zavesy

Obdélnikové VZT potrubi zavéseno pomoci zdvitovych
ty¢i a nosnych profilovanych systémovych list. Pro
zavéseni horizontalnich potrubi doporuc¢ujeme v Pavusu
certifikovany systém montéaznich profild MUPRO MPC
(od firmy MUPRO CZ, s.r.o.). Systém sestava z ocelovych
hmozdinek M10, zavitovych tyc¢i M10, profilu 38/40mm
a spojovaciho materialu. Zavés mize byt umistén uvnitf
i vné izolace, zavitové tyce se neizoluiji.

Pro kruhové VZT potrubi doporucujeme pouZziti
dvoudilnych préimyslovych objimek MUPRO vynasenych
zavitovymi tyéemi M10 a spojovacim materialem.
Objimka je kryta izolaci, zavitové tyce se neizoluji.

Priruby s tésnici
izolacni sntrou
zajistény
stahovacimi
svorkami se Srouby.

Detail zavésné konzoly Miipro.
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Spoje izolacnich desek lezi mimo
pfiruby VZT potrubi.

Izolace

Izolace obdélnikového vzduchovodu je provedena deskami
ORSTECH 65 H (deska z minerdlni viny o jmenovité
objemové hmotnosti 65 kg/m? s jednostrannym
polepem hlinikovou félii s vyztuznou mfizkou ze skelné
tkaniny) v tloustce 40mm, resp. 60mm (viz popis
systému). Izolace kruhového vzduchovodu je provedena
lamelovymi rohozemi ORSTECH LSP PYRO (lamelovy pas
z mineralni viny o jmenovité objemové hmotnosti 65 kg/
m?3, s jednostrannym polepem hlinikovou félii s vyztuznou
mfizkou ze skelné tkaniny) v tloustce 50 mm.

Pfi kladeni desek (lamelovych pastl) je nutné kazdou
nové osazenou desku (lamelovy pas) bokem silné natlacit
na bok desky (lamely) predchozi, aby nebyly mezi deskami
(lamelami) spary. Po dokonceni izolacniho obkladu se
hlinikovou paskou prelepuji jednak obvodové spary mezi
izolacnimi deskami a také rohové spary. ProtipoZarni
systém Orsil pro kruhova potrubi nevyZaduje ovinuti
Sestihrannym pletivem okolo izolace.

Privafovaci TS svorniky

Izolace je k potrubi kotvena TS svorniky o min. ¢ 2,7 mm,
opatrenych ocelovym klobouckem o min. ¢ 30 mm. Délka
trnl pro tloustku izolace 40 mm je 38 mm, pro tloustku
50 mm je 48 mm a pro tloustku 60mm je 58 mm.
Orientacni pocet TS svornikl je pro obdélnikové potrubi
12 kusti/m?, pro kruhové potrubi 11 ks/m?2

Vzdalenost TS svornik( od hrany potrubi musi byt
maximalné 100mm, u spodni strany horizontalniho
potrubi maximalné 50mm. Rozestupy mezi trny pro
horizontalni potrubi a vertikalni potrubi jsou uvedeny
v samostatném katalogu protipoZarnich izolaci.

Pozarni ucpavka

U konstrukci oddélujicich poZarni tseky je nutné zajistit
pozarni odolnost VZT potrubi, aby nedoslo k rozsifeni
poziru do sousedniho pozarniho Useku. V praxi je
to moiné zarucit dvéma zplsoby — poZarni klapkou
nebo pozarné odolnym potrubim, kde je rozhodujicim
elementem pozarni ucpdvka. PoZzdrni ucpavka je
provedena izolacni manZetou Sitky 150mm. Mozné je

samoziejmé pouZit i kombinaci téchto dvou systémda.

U obdélnikového potrubi je pouzito druhé vrstvy izolacni

Doporucené provedeni

Pro kruhové potrubi plati stejny typ,
jen se vynechavaji thelniky. V misté

ucpavky neni nutno do potrubi -

vkladat ocelovou rozpéru.

pozarni L
ucpavky pro obdélnikové potrubi. = 2= I

|

________ o
|
]

desky ORSTECH 65 H tloustky 40 mm (u horizontalniho
potrubi s poZarni odolnosti El 60 je tloustka ucpavky
60 mm). Mezery mezi pozarni ucpavkou a izolovanym
potrubim se v maximalni mife docpou rozcupovanymi
odrezky z izolacnich desek. Desky se nasledné pfikotvi
navafovacimi trny ¢ 30 x 78 x 2,7mm a po obvodu se
stdhnou cernymi Zihanymi draty ¢ 1,6 mm, v rozich
podlozenymi plechovymi Ghelniky L 100 x 100 x 120 mm
zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu tloustky
1 mm, zabezpecujici desky proti profiznuti. U kruhového
potrubi se pouzije druhd vrstva lamelového pésu
ORSTECH LSP PYRO tloustky 50mm, ktera se pfikotvi
navarovacimi trny ¢ 30 x 101 x 2,7 mm. ManZeta se dle
potfeby stahne dvéma cernymi Zihanymi draty ¢ 1,6 mm.
| zde se mezery mezi pozarni ucpavkou a izolovanym
potrubim v maximalni mife docpou rozcupovanymi
odfezky z lamelovych pést.

Inovacnim feSenim je vyrazné zjednoduseni provedeni
ucpavky. V misté priichodu konstrukci oddélujici pozarni
useky neni nutno do VZT potrubi vkladat rozpéru. Prindsi
to s sebou vyhodu zjednodusené montaze VZT potrubi.
Toto feSeni dovoluje smontovat celou vétev potrubi
najednou a vlastni zed pak postavit bez rizika chybného
umisténi. Je tim zajiténa i variabilita pfi umistovani
pozarné délicich konstrukci pfi zménach dispozic béhem
uzivani objektu.

Pozarni klasifikace

Pozarni izolace ORSTECH 65 H byly zkouSeny spolecnosti
Pavus, a.s., zkusebni laborator Veseli nad Luznici,
autorizovanou osobou AO 216. Na vyzadani (na adrese
isocal@saint-gobain.com)  je

k dispozici protokol

o klasifikaci pozarni odolnosti.

Protipozarni systém byl odzkousen podle CSN EN 1366-1.
Klasifikacni osvédceni je dle této normy mozné aplikovat
do maximalniho rozméru potrubi 1250 x 1000 mm pro
obdélnikovy pfifez a prdmér 1000mm pro kruhovy
prifez. Bude-li pouZito vétsi potrubi, nelze k tomuto

potrubi klasifikacni osvédcéeni vztahnout.

Detaily k protipozarnimu systému Orsil
Detailnéjsi informace najdete v katalogu Protipozarni
izolace VZT potrubi.

O zaskoleni pro montaz systému je mozné pozdadat
na adrese isocal@saint-gobain.com.

1ZOLAENI LIMEC

KONSTRUKCE
ODDELWICH
POZARNI USEKY

_______ _1______———-._

- UHELNIK ZABEZPECUUICI
OCELOVY|DRAT @1,6 mm

DESKY PROTI PRORIZNUTI




IZOLACE TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Jednd se o izolovani vyménikl, peci, nadrzi, bojler(,
skladovacich sil, vyfukd, technologickych rozvodl apod.
Vhodny vyrobek je nutné volit podle prlifezu, tepelného
namahani, zplsobu pfipevnéni izolantu ke konstrukci
a pozadavku na povrchovou Upravu.

Pro potrubi a zakfivené plochy je mozné pouzit lamelové
pasy ORSTECH LSP H a ML 3 (pouze pro teploty do 260 °C)
¢i izolacni rohoze na pletivu ORSTECH DP. Pro izolaci

rovnych ploch jsou vhodné izolacni desky ORSTECH
(typ desky dle teplotniho zatiZeni), které mohou mit
povrchovou Upravu polepem hlinikovou folii.

Izolace nadrzi a rovnych ploch

Min. tloustka tepelné izolace zdsobnikli teplé vody je
podle vyhlasky 193/2007 Sb. (§ 8) 100mm pii pouziti
izolacniho materialu se soucinitelem tepelné vodivosti
A, < 0,045 W.mLK™,

Nédrze mensich rozméri

Nadrze malych rozmérl je mozno izolovat lamelovymi
rohozemi ORSTECH LSP H a ML 3 (ty pouze pro teploty
do 260 °C) nebo rohozemi na draténém pletivu ORSTECH
DP. Rohoz se po odfiznuti spravné délky obali kolem
povrchu. Okraje jednotlivych rohozi by mély byt tésné
spojeny, aby nevznikaly oteviené spary.

Pokud ma izolace nékolik vrstev, spoje by mély byt
usporadany stfidavé, aby nedochazelo k tepelnym
mostim. Pfi teplotach Iatky nizsich, nez je teplota okoli, je
nebezpeci kondenzace vlhkosti v izolaci. V tomto pfipadé
je tfeba mezi oplasténi a izolaci vlozit parozabranu.
Jednotlivé casti oplasténi musi byt kladeny po sméru
toku, aby umoznily odvodnéni. Min. prekryti ¢ini 50 mm.

Nadrze velkych rozmért
Nadrze velkych rozmér(i je mozno izolovat lamelovymi
rohozemi ORSTECH LSP H a ML 3 (ty pouze pro teploty

do 260 °C), rohozemi na draténém pletivu ORSTECH
DP nebo deskami ORSTECH. Izolace se vétsinou kotvi
kovovymi trny, jejichZ rozestup je zavisly na teploté latky
a predpoklddaném mechanickém zatizeni. Kazda deska
by méla byt zajisténa minimalné dvéma trny.

Pridavné ohfivani

Pridavné ohfivani je nutné vSude tam, kde pfi skladovani
nebo prepravé latky dochazi ke ztratam tepla, kterym
nelze zabranit tepelnou izolaci. Cilem je dosahnout nebo
udrzet optimalni teplotu pro danou teplonosnou latku ci
palivo, pfipadné chranit tuto latku pred ztuhnutim.

Pfi provadéni odbornych izolaci systém0 s pfidavnym

ohfivanim je nutno dodrzovat tyto zasady:

W Béhem elektrického vytdpéni nadrie se nesmi
provadét fezani izolacniho materidlu ani oplasténi.

[ Po montazi izolaéni hmoty se do ni nesméji zarazet
zadné predméty, napf. keramicka Zebra nebo néstroje.

[ Pfi zfetelnych znamkach poskozeni topeni je treba
neprodlené prerusit izolacni prace a pokracovat v nich
az po novém predani zafizeni.

M Nedokoncené zaizolovani je tfeba zabezpecit proti

povétrnostnim vliviim.
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IZOLACE KOTLU

v pramyslu vyskytuji. Podle tvaru a teploty povrchu se
pro jejich izolaci pouzivaji bud’ desky vyssich objemovych
hmotnosti ORSTECH 65 — 110 (pro izolovani kotld
s plochymi sténami) nebo rohoze na draténém pletivu
ORSTECH DP 65 — DP 100 (pro izolovani vélcovych kotld).

Stény kotlG byvaji vystaveny vysokym teplotam (500 —
600 °C). Pfi téchto teplotdch je nutné pouzit mechanické
upevnovaci prvky. Pro izolaci kotld se doporucuje aplikovat
izolace ve vice vrstvdch se stfidavym uspofadanim
z dGvodu zamezeni tepelnych mostl. Jako prvni vrstva
v kontaktu s horkym povrchem je vzdy materidl s vétsi
objemovou hmotnosti (s vétsi odolnosti proti plsobeni
vysokych teplot). Dlvodem je, Ze materidly s vyssi
objemovou hmotnosti [épe izoluji pfi vysokych teplotach

nez materidly s nizsi objemovou hmotnosti.

IZOLACE KOMINU

Izolace komind je u stavebnich systémd pfimo dodavana
vyrobcem. Ve spolupraci se specializovanymi prodejci
technickych izolaci nabizime izolace kominovych
vloZek vyfezavanych z blokl vyrobenych z minerdlni
plsti Orsil. Desky maji vyfrézované drazky pro presnou
a snadnéjsi aplikaci do kominovych systémd. Rozméry
izolace (tloustka desky a velikost vyfrézovanych drazek
v zavislosti na prliméru koufovodu) jsou dodavany podle
pozadavkd zdkaznika.

Pro nesystémové pouziti, tj. izolace koufovodl se
pouzivaji rohoze na draténém pletivu ORSTECH DP nebo

desky ORSTECH pro obdélInikové prifezy koufovodd.
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VYROBKY ISOVER/ORSIL PRO TECHNICKE IZOLACE

Sortiment izolacnich materiald ORSIL ORSTECH pro technické izolace je vyrabén v kvalité spliujici pozadavky norem
AGIQ 132, EN 13468, ASTM C795.

ORSTECH DP 65, DP 80, DP 100 - rohoz na pozinkovaném pletivu Sita pozinkovanym dratem

ORSTECH DP 65 X, DP 80 X, DP 100 X - rohoz na pozinkovaném pletivu Sita nerezovym dratem (dodani nutno konzultovat s vyrobcem)
ORSTECH DP 65 X-X, DP 80 X-X, DP 100 X-X - rohoZ na nerezovém pletivu Sita nerezovym dratem (dodani nutno konzultovat s vyrobcem)
ORSTECH LSP - lamelovy pas

ORSTECH 45, 65, 90, 110 - izolacni desky

AL polep (H) +60,- KE/m? - cena za jednostranny polep hlinikovou folii

NT polep +60,- KE/m? - cena za jednostranny polep netkanou textilii desek o rozméru 1000 x 1200 mm, balenych na dfevéné paleté

ORSTECH LSP H - LAMELOVY PAS Qq
Lamelové skruzované pasy nalepené na vyztuzené hlinikové félii vhodné zejména pro izolace potrubi, vzduchovod(i

a technologickych zafizeni. Nejvyssi provozni teplota: 620 °C. Tloustka pasu musi byt volena tak, aby maximalni

teplota na strané polepu nepresahla 100 °C. Trida reakce na ohen: A2.

Tloustka Rozmeéry Baleni
(mm) (mm) (m?)

ORSTECH LSP H 20 8000 x 1000 8,0

ORSTECH LSP H 30 5000 x 1000 5,0

ORSTECH LSP H 40 5000 x 1000 5,0

ORSTECH LSP H 50 4000 x 1000 4,0

ORSTECH LSP H 60 4000 x 1000 4,0

ORSTECH LSP H 80 3000 x 1000 3,0 _

ORSTECH LSP H 100 2800 x 1000 2,8 G
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 400 500 @ 600
vodivosti A, dle CSN EN ISO 13787
(méfeni provedeno podle WmTK* 0,049 0,063 0,081 0,102 0,126 0,154 0,218 0,294 0,383

CSN EN 12667)

ORSTECH LSP ST - LAMELOVY PAS Cq

Lamelové skruzované pasy nalepené na tkané skelné textilii vhodné zejména pro izolace potrubi, vzduchovod(i
a technologickych zafizeni. Nejvy$si provozni teplota: 620 °C. Tloustka pasu musi byt volena tak, aby maximalni
teplota na strané hlinikové folie nepresahla 100 °C. Trida reakce na ohen: A2.

Pouze na vyzadani. Vyrobni rozmér je stejny jako u lamelového pasu ORSTECH LSP H. Po konzultaci s vyrobcem lze
pfi dodrzeni urcitych podminek dodat i lamelovy skruzovatelny pas na skelné textilii.

ORSTECH LSP PYRO - LAMELOVY PAS Cq

Lamelové skruzované pasy s vyssi objemovou hmotnosti nalepené na vyztuzené hlinikové félii jsou specialni
vyrobek pro protipozarni izolovani kruhovych VZT potrubi dle normy CSN EN 1366-1, pro pozarni odolnost 30, 45 a
60 minut pfi plisobeni ohné zvnéjsku. Montaz musi probihat v souladu s pfislusnym Posouzenim poZarni odolnosti

S
(k dispozici u vyrobce). Nejvyssi provozni teplota: 620 °C. Tloustka pasu musi byt volena tak, aby maximalni teplota ;\,Og\\,g
na strané polepu nepresahla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A2. Deklarované hodnoty soucinitele tepelné vodivosti — [9\-2‘5\\—0‘4

viz ORSTECH LSP H.

Tloustka Rozméry Baleni
(mm) (mm) (m?) |

ORSTECH LSP PYRO 50 4000 x 1000 4,0
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(OO ORSTECH DP 65 - ROHOZ NA PLETIVU

Rohoze nasité dratem na draténém pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubi a technologickych zarizeni.
Na vyzadani Ize dodat i rohoz Sitou nerezovym dratem na pozinkovaném pletivu (oznaceni ORSTECH DP 65 X)
nebo rohoz Sitou nerezovym dratem na nerezovém pletivu (oznaceni ORSTECH DP 65 X-X). Lze dodat i s vloZenou
hlinikovou félii pod pletivem. Nejvy3si provozni teplota: 560 °C. Pfi pouZiti pozinkovaného pletiva a pozinkovaného
Siciho dratu by méla byt dodrzena nejvyssi teplota pouziti 400 °C. Tfida reakce na ohen: Al, Uprava Komfort Al,
Uprava ALU A2.

Tloustka Rozmeéry Baleni

(mm) (mm) (m?)

ORSTECH DP 65 40 3000 x 1000 3,0

ORSTECH DP 65 50 3000 x 1000 3,0

ORSTECH DP 65 60 3000 x 1000 3,0

ORSTECH DP 65 80 2500 x 1000 2,5

ORSTECH DP 65 100 2500 x 1000 2,5

* Dodani nutno konzultovat ORSTECH DP 65 120" 2300 x 1000 2,3
s vyrobcem. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

A, dle CSN EN ISO 13787 (méfeni provedeno podle

CSNEN 12667) Wm™K?* 0,041 0,052 0,063 0,076 0,091 0,108 0,150 0,208 0,282

R4 ORSTECH DP 80 - ROHOZ NA PLETIVU

RohoZe nasité dratem na draténém pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubi a technologickych zafizeni.
Na vyzadani Ize dodat i rohoz Sitou nerezovym dratem na pozinkovaném pletivu (oznaceni ORSTECH DP 80 X)
nebo rohoz Sitou nerezovym dratem na nerezovém pletivu (oznaceni ORSTECH DP 80 X-X). Lze dodat i s vloZzenou
hlinikovou félii pod pletivem. Nejvy3si provozni teplota: 640 °C. Pfi pouziti pozinkovaného pletiva a pozinkovaného
Siciho dratu by méla byt dodrzena nejvyssi teplota pouziti 400 °C. Tfida reakce na ohen: Al, Uprava Komfort Al,
Uprava ALU A2.

Tloustka Rozméry Baleni
(mm) (mm) (m?)
ORSTECH DP 80 30 8000 x 500 4,0
ORSTECH DP 80 40 8000 x 500 4,0
ORSTECH DP 80 50 5000 x 500 2,5
ORSTECH DP 80 60 5000 x 500 2,5
" -
Dodéni nutno konzultovat ORSTECH DP 80 70 5000 x 500 2,5
s vyrobcem. ORSTECH DP 80 80 4000 x 500 2,0
. ) ORSTECH DP 80 100 4000 x 500 2,0
Po dohodé s vyrobcem Ize dodat ORSTECH DP 80 120* 3000 x 500 15
i v §ifi 1000 mm (neplati pro . L .
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650
rohoZe s nerezovym pletivem). vodivosti , dle CSN EN ISO 13787 (méfeni
provedeno podle CSN EN 12667) Wm?K? 0,040 0,047 0,055 0,064 0,075 0,087 0,116 0,153 0,199 0,226

Rq ORSTECH DP 100 - ROHOZ NA PLETIVU

Rohoze nasité dratem na draténém pletivu jsou vhodné zejména pro izolace potrubi a technologickych zafizeni. Na
vyzadani Ize dodat i rohoz Sitou nerezovym dratem na pozinkovaném pletivu (oznac¢eni ORSTECH DP 100 X) nebo rohoz
Sitou nerezovym dratem na nerezovém pletivu (oznaceni ORSTECH DP 100 X-X). Lze dodat i s vloZzenou hlinikovou félii
pod pletivem. Nejvy3si provozni teplota: 660 °C. Pfi pouziti pozinkovaného pletiva a pozinkovaného Siciho dratu by
méla byt dodrzena nejvyssi teplota pouziti 400 °C. Tfida reakce na ohen: A1, Gprava Komfort A1, dprava ALU A2.

Tloustka Rozmeéry Baleni

(mm) (mm) (m?)

ORSTECH DP 100 30* 6000 x 500 3,0

ORSTECH DP 100 40* 5000 x 500 2,5

ORSTECH DP 100 50 4000 x 500 2,0

ORSTECH DP 100 60 4000 x 500 2,0

ORSTECH DP 100 70 3000 x 500 1,5

« Minimalni mnossty nutno ORSTECH DP 100 80 3000 x 500 1,5

konzultovat s vyrobcem. Po dohodé ORSTECH DP 100 100 3000x500 L

s vyrobcem lze dodat i v 3ii ORSTECH DP 100 120" 3000 x 500 1,5
1000 mm (neplati pro rohoze Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 @ 650

. q vodivosti A, dle CSN EN ISO 13787 (méfeni
s nerezovym pletivem). provedeno podle CSN EN 12667) Wm™*K* 0,042 0,050 0,055 0,065 0,075 0,087 0,115 0,150 0,190 0,213
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ORSTECH 45 - peska

Desky vhodné zejména pro izolace potrubi vzduchotechniky. Desky mohou byt vyrobeny s povrchovou tpravou pole-
pem hlinikovou félii (ozn. ORSTECH 45 H) nebo netkanou textilii (ozn. ORSTECH 45 NT). Nejvyssi provozni teplota:
250 °C. U desky s polepem musi byt tloustka izolace volena tak, aby na strané polepu teplota nepresahla 100 °C.
Trida reakce na ohen: Al, Uprava NT A1, Gprava H A2.

Tloustka Rozmery Baleni
(mm) (mm) (m2) -
ORSTECH 45 40 1000 x 500 6,0 Ee - >
ﬁﬁ" 3,50
ORSTECH 45 50 1000 x 500 5,0 0‘5\\40‘5\\«(
ORSTECH 45 60 1000 x 500 4,0 ‘234 ‘5\\,0‘5\\'(
ORSTECH 45 80 1000 x 500 3,0 i “’r«ﬁ“oﬁ“’(
ORSTECH 45 100 1000 x 500 2,5 X S\ \d
ORSTECH 45 120" 1000 x 500 2,0 - ——“——? |
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 V
vodivosti A, dle CSN EN ISO 13787 (méfeni ’
provedeno podle CSN EN 12667) WmK? 0,043 0,051 0,062 0,075 0,090 0,106
* Dodani nutno konzultovat s vyrobcem. Minimalni mnozstvi desek s polepem Orstech 45 H ¢i NT nutno konzultovat s
vyrobcem. Bez omezeni mnozstvi jsou pouze desky Orstech 45 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 45 NT tl. 50 mm.
ORSTECH 65 - DESkA =
Desky vhodné zejména pro izolace potrubi vzduchotechniky a technologickych zafizeni. Desky mohou byt vyrobeny
s povrchovou Upravou polepem hlinikovou félii (ozn. ORSTECH 65 H) nebo netkanou textilii (ozn. ORSTECH 65 NT).
Desky ORSTECH 65 H se pouzivaji také na izolaci obdélnikovych VZT potrubi dle normy CSN EN 1366-1, pro pozarni
odolnost 30, 45 a 60 minut pfi plisobeni ohné zvnéjsku. Nejvyssi provozni teplota: 620 °C. U desky s polepem musi
byt tloustka izolace volena tak, aby na strané polepu teplota nepresdhla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A1, Gprava NT
Al, Gprava H A2.
Tloustka Rozmeéry Baleni 9
mm mm m? Y
(mm) (mm) (m?) (P>
ORSTECH 65 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 65 50 1000 x 500 5,0
ORSTECH 65 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 65 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 65 100 1000 x 500 2,5
ORSTECH 65 120" 1000 x 500 2,0
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600
vodivosti A, dle CSN EN ISO 13787 (méfeni
provedeno podle CSN EN 12667) Wm™K® 0,043 0,051 0062 0,075 0,090 0,106 0,150 0,200 0,270

* Dodéni nutno konzultovat s vyrobcem. Minimalni mnozstvi desek s polepem Orstech 65 H ¢i NT nutno konzultovat s vyrobcem. Bez
omezeni mnozstvi jsou pouze desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 65 NT tl. 50 mm.

ORSTECH 90 - DESkA

Desky vhodné zejména pro izolace potrubi vzduchotechniky a technologickych zafizeni. Desky mohou byt vyrobeny
s povrchovou Upravou polepem hlinikovou félii (ozn. ORSTECH 90 H) nebo netkanou textilii (ozn. ORSTECH 90 NT).

Nejvyssi provozni teplota: 640 °C. U desky s polepem musi byt tloustka izolace volena tak, aby na strané polepu
teplota nepresahla 100 °C. Trida reakce na ohen: Al, Uprava NT Al, tprava H A2.

Tloustka Rozmeéry Baleni o~
(mm) (mm) (m?)
\3d \1g

ORSTECH 90 40 1000 x 500 6,0 5 )ﬁ (
ORSTECH 90 50 1000 x 500 4,0 @\d‘ W (
ORSTECH 90 60 1000 x 500 4,0 : 1)‘&() \\,O"s\\-(
ORSTECH 90 80 1000 x 500 3,0 . ,\‘6“'0(5“‘(
ORSTECH 90 100 1000 x 500 2,0 r——— ~e5%
Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600 650 -
vodivosti ), dle CSN EN ISO 13787 (méfeni w

provedeno podle CSN EN 12667) Wm*K? 0,042 0,048 0,055 0,065 0,077 0,092 0,128 0,170 0,225 0,260 7’

Minimalni mnozstvi nutno konzultovat s vyrobcem.
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ORSTECH 110 - peska

Desky vhodné zejména pro izolace potrubi vzduchotechniky a technologickych zafizeni. Desky mohou byt vyrobeny
s povrchovou Upravou polepem hlinikovou félii (ozn. ORSTECH 110 H) nebo netkanou textilii (ozn. ORSTECH 110 NT).
Nejvyssi provozni teplota: 680 °C. U desky s polepem musi byt tloustka izolace volena tak, aby na strané polepu teplota

nepresahla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A1, Gprava NT A1, Gprava H A2.

Tloustka Rozmeéry Baleni
(mm) (mm) (m?)

ORSTECH 110 40 1000 x 500 6,0

ORSTECH 110 50 1000 x 500 4,0

ORSTECH 110 60 1000 x 500 4,0

ORSTECH 110 80 1000 x 500 3,0

ORSTECH 110 100 1000 x 500 2,0

Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C 50 100 200 250 300 400 600
vodivosti A, dle CSN EN ISO 13787 (méfeni

provedeno podle CSN EN 12667) Wm*K* 0,041 0,046 0,053 0,062 0,072 0,082 0,110 0,140 0,175 0,192

Cq KLIMAROL - PAs

Cenové vyhodny pas na hlinikové félii idedIni na teplotné nenamahané VZT potrubi kruhové i obdéInikové. Klimarol
neni urcen pro aplikace s vétsi tepelnou zatézi. Nejvyssi provozni teplota: 250 °C. Tloustka pasu musi byt volena tak,
aby max. teplota na strané hlinikové félie nepresahla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A2.

Minimalni mnoZstvi nutno konzultovat s vyrobcem.

Tloustka
(mm)

KLIMAROL 40
KLIMAROL 60
KLIMAROL 80"
KLIMAROL 100"

Deklarovana hodnota soucinitele tepelné °C

vodivosti\, dle CSN EN 13162 (méfeni

provedeno podle CSN EN 12667) Wm™K?

* Minimalni mnozstvi nutno konzultovat s vyrobcem.

@q« ROHOZ ML3 - LAMELOVY PAS

Lamelové rohoZe Isover ML 3 jsou jednostranné nalepené na vyztuzené hlinikové félii. Jsou vhodné zejména pro
izolace potrubi, vzduchovod( a technologickych zafizeni. Nejvyssi provozni teplota: 260 °C. Tloustka izolace musi

Rozmeéry
(mm)
5000 x 1000
4000 x 1000
3000 x 1000
3000 x 1000
10
0,040

Baleni

(m?)

5,0
4,0
3,0
3,0

byt volena tak, aby max. teplota na strané hlinikové félie nepfesahla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A2.

Tloustka
(mm)
ML3 20
ML3 30
ML3 40
ML3 50
ML3 60
ML3 80
ML3 100
°C 10
Soucinitel tepelné vodivosti A
dle CSN EN 12667 WKL 0,037

Material se dodava i v Sifi 500 mm.

Rozméry
(mm)
12000 x 600
8000 x 600
6000 x 600
5000 x 600
4000 x 600
3000 x 600
2500 x 600

50

0,044

100

0,056

Baleni
(m?)
14,4

9,6
7,2
6,0
4.8
3,6
3,0
150

0,073




POTRUBNI IZOLACNI POUZDRO

Potrubni izola¢ni pouzdra vyfezavana z blokil vyrobenych z mineraini plsti Orsil. Izola¢ni pouzdra maji tvar dutého
podélné déleného valce vyrobeného z jednoho nebo vice segmentd, se zimkem zamezujicim tepelnym ztratam
pres podélnou drazku. Vyrobek muze byt opatfen povrchovou upravou z hlinikové félie vyztuzené mfizkou ze
skelnych vldken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatfeno presahem félie se samolepici paskou pro
dokonalé uzavieni pouzdra. Nejvyssi provozni teplota: 300 °C. Tloustka izola¢niho pouzdra musi byt volena tak,
aby teplota na strané hlinikové félie nepfesahla 100 °C. Tfida reakce na ohen: A2.

Soucinitel tepelné vodivosti A °C 10 50 100 150 200 250 300
v zavislosti na stiedni teploté Wmk: 0,037 0,047 0,060 0,077 0,095 0,117 0,141

Izola¢ni pouzdra vyfezavaji jednotlivi producenti, ktefi je pak na trhu distribuuji pod rdiznymi obchodnimi nazvy.
V nize uvedené tabulce jsou uvedeny typické vyrobni rozméry. Nestandardni a v tabulce neuvedené rozméry vyrobk
po dohodé s vyrobcem izolacnich pouzder. Vnéjsi priimér potrubi = vnitini primér izolacniho pouzdra.

Vnitfniprimér 5> 3 35 42 48 57 60 70 76 89 102 108 114 133 140 159 168 194 219 245 273

[mm]

25 X X X X X X X
§._ 30 X X
SE X X
BB 60
g>
£ 80 X X X X X

100 X X X X X

I1zola¢ni pouzdra jsou vyrabéna v délkach 1000 mm, pfipadné 1200 mm. Detailni informace najdete v technickém listé.

ORSTECH BLOCK

Bloky z mineralnich vlaken slouzi jako polotovar k dalSimu zpracovani na vyfezavana izolacni pouzdra nebo na
vyplné dutin u trapézovych plechi apod. Vyrobky ORSTECH BLOCK jsou vyrabény v $ifi 1000 a 1200 mm. Délkovy
modul je 1200, pfipadné 2400 mm. Tloustka blokl je 300 nebo 360 mm. Bloky jsou uloZeny na drevéné paleté,
naskladané do vysky cca 2800 mm. Obvykle se vyrabi v nasledujicich objemovych hmotnostech: 65, 75, 80, 90,
100 a 120 kg/m?3. Jiné objemové hmotnosti po dohodé s vyrobcem. Nejvyssi provozni teplota zavisi na objemové
hmotnosti a pohybuje se v rozmezi 620 - 680 °C (viz technicky list vyrobku). Tfida reakce na ohen: Al.

ULTIMATE U KFN 15 SOL/25 SOL

Izolacni desky ULTIMATE SOL jsou vzhledem k nulovému obsahu silikonovych olejd idealni pro izolaci plochych
soldrnich kolektor(. Jejich velkou vyhodu je i nizka objemova hmotnost v kombinaci s odolnosti proti vysokym
teplotam. Desky mohou byt vyrobeny s povrchovou Upravou polepem netkanou cernou textilii ze sklenénych
vlaken. Vhodnost pro plochy solarni kolektor s antireflexnim sklem, ve kterém teplota stagnujiciho vzduchu mlze
dosahnout az 220 °C bez negativniho vlivu na kvalitu izolace ¢i funkcnost kolektoru je ovérenou akreditovanou
laboratofi Institut fiir Solartechnik SPF ze Svycarska. Nejvy3si provozni teplota: 550 °C. Trida reakce na ohen: A1.
Minimalni mnozstvi nutno konzultovat s vyrobcem. Jedna se o vyrobek, ktery jsme schopni zajistit pouze pro
velkoodbératele (napt. vyrobce deskovych soldrnich panel).

Stfedni teplota °C 50 100 150 200 250

Soucinitel tepelné vodivosti A,
dle DIN 52 612 : U KFN 25 SOL Wtk 0,039 0,050 0,062 0,079 0,099

U KFN 15 SOL 0,045 0,060 0,078 0,101 0,0129

X —nestandardni
tepelné-izolacni pouzdra

29
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REGIONALNIi ZASTUPCI

©)

Praha

Stfedni Cechy
724122713
602 170 284

Severni Cechy

©)

602 128 964

®

Jihozapadni Cechy
602 170 286

®

Vychodni Cechy
602 477 877

®

Severni Morava
602 709 728

©

Brno + Vysocina
606 609 259

JiZzni Morava
606 748 327

@

Produktovy specialista
Ploché strechy, region 1-3
724122713

Produktovy specialista
Ploché strechy, region 4-7
731670 280

Produktovy specialista
Technické izolace
603 556 082

Isover
Multi-Comfort House

Saint-Gobain Orsil s.r.o.
Masarykova 197

517 50 Castolovice
e-mail: info@isover.cz
WWWw.isover.cz

AT

Setfime Vase penize a nase Zivotni prostiedi

Dé&¢in

Usti

nad
Teplice Labem

Most
Litoméice ;
Miadé

Boleslav.

Ceska Lipa

Chomutov

Mélnik

Karlovy Vary Hradec Krélové. Rychnov

nad Knéznou

Sokolov.

Rakovnik

Praha

Pardubice
Bruntdl

®

Olomouc

Praha Sumperk
Beroun  Praha  vychod
pad

®

Piibram

Benesov

Novy Jigin

Pizef - Jih Frydek - Mistek

Domazlice

nad Sazavou

Pelhiimov
Jinlava

@ Tiebic BT

- Venkov

strakonice 20

Jindfichiv
Hradec

Uherské
Hradisté

Hodonin

Ceské
Budgjovice

Prachatice

Znojmo

Bieclav

Cesky Krumlov.

SAINT-GOBAIN ORSILs. r. o.
Masarykova 197 - 517 50 Castolovice

Marketing
Pocernicka 272/96 - 108 03 Praha 10 - Tel: 296 411 735 - Fax: 296 411 736

Zakaznicky servis 5
Masarykova 197 - 517 50 Castolovice - Tel. 494 331 19x (1,2,4,5,6,7) - Fax. 494 331 198
E-mailové objedndvky: obj.orsil@saint-gobain.com

Bezplatna faxova linka
800 10RSIL (800 167 745)

WWW.isover.cz
e-mail: info@isover.cz

kontaktujte svého prodejce

Informace uvedené v této publikacijsou zaloZeny na nasich soucasnych znalostech a zkusenostech. Tyto
informace nemohou byt predmétem pravniho sporu. Pfi jakémkoli uziti musi byt zohlednény podminky
konkrétni aplikace, zvlasté podminky tykajici se fyzickych, technickych a pravnich aspektl konstrukce.
Ruceni a zaruky se fidi nasimi obecnymi obchodnimi podminkami. Vsechna prava vyhrazena.

SAINT-GOBAIN
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